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1.INTRODUZIONE:

Questo lavoro approfondisce lo studio della sintesi indotta per via elettrochimica di ossidi/idrossidi

inorganici su supporto metallico allo scopo di produrre materiali che possano essere utilizzati nelle
cellaacombustibile2 Ay OSftS St SIGNREAGAOKS LISNI f QdziAf A
[ QARNR3ISY2 NI LILINBaSydalr dzyl RSttS Y2tS02tS LI
applicazioni in moltissimi campi: nef £ QA y R dza (i Ndkllh prodiSiandN@ dhemiEa® Home

vettore energetico sia per fonti stazionarie che per veicoli. Visto che la richiesta di H, € in netto

aumento, e che si estende il campo di applicazioni in ambito energetico si rende necessario
implementare nuovi sistemi di produzione, stoccaggio e trasformazione. | metodi tradizionali di
produzione derivanti da combustibili fossili deve cercare di evolversi verso processi piu sostenibili,

LISNJ OdzA ydz2 @A &aAaiSYA RA LINBRdzZ A2yS RSNRAGI Y,
Parallelamente sono in fase di sviluppoy dz2 @A &aAaGSYA RA adG200F33A2
nuove tecnologie che permettano la produzione di idrogeno nelle vicinanze dei siti che lo

utilizzano.

Le principali tecnologie prese in esame in questo lavoro sono le celle a combustibile (anche dette

fuel cell) e i sistemi a celle elettrolitiche o elettrolizzatori. Piu specificamente, vengono studiati

materiali a struttura perovskitica, costituiti da ossidi metallici misti a base di La, Sr e Fe, impiegate

in FC ed EC operanti ad alta temperatura (attorno ai 1000°C).
1.1APPLICAZIONI:

[ QOARNRISY2 & LINPR2%MGEZ Ot Wwy@n SRY Bt MHINRM T RA (2Y LIS
e ammoniaca, distillati medi e come reagente nelle idrogenazioni per saturare un doppio legame o

nelle idrogenolisi per rimuovere zolfo, azoto e in generale un eteroatomo dalla molecola. In molti

OFrair ftF NBFTA2YyS RALISYRS RIFffF LINBaaiazy$S LI N
alto grado di purezza e forti pressioni di esercizio.

L LINAYOALI fA OF YLIA RA LI AOFIT A2yS RStfQARNER3

Petroleum processingY Y St f QAY Rdza i0NRI RS LISGNREAZ2T QA
ARNRBOIFNBbdzZNR Ay dzyl 3INF YRS @I Nardprocessing kel piaghaRl OS & a A
ONI O1Ay3a S tQARNRISYIT A2yS RSt f QARNROI NDb dzZNB |
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N FFAYIFIGAZ O2YLIadA RI Y2tS802fS | o6lFaaz LISaz
f QARNRIASY 2 @A Sy Baredainpodti Hi B é N-eiiiduovedsnslle forRNRSE 8H;. La
richiesta di idrogeno per tali processi € in netto aumento, soprattutto a causa delle
regolamentazioni sempre piu restrittive associate alle emissioni di gas serra e la necessita di

raffinatori per aumentare i margini di profitto di composti grezzi di bassa qualita.

Produzione petrolchimica: molti composti petrolchimici sono prodotti utilizzando idrogeno, a

partire dal metanolo; esso viene sintetizzato a partire da idrogeno e CO, che reagiscono su un
OFGFEtATTFG2NE TR FEGS LINBaaixzyiA S (GSYLISNI G dzN
fQrT 202 &dz OFdlFtATTIG2NR + o6F&S RA CS GFfS d:
dzGAfATTA LISNI f QARNRISHRNNYORSRRE 2RE | LINRRIRUZAS ¥ 8
acetico dal syngas, il butendiolo e THF da anidride maleica, e tanti altri.

't GNR dzaA az2y2 yStftQrFryYoAduz2z RSt NAOAOt2 RSttS

produrre molecole piu leggere che possono essere riciclate per produrre altri polimeri.

Idrogenazione olii e grassiY f QARNR ISy 2 GASYS dziAtATTI G2 Yl
insaturazione in olii e grassi. Durante il processo avvengono diversi cambiamenti nella molecola,

OGN A ljdzr £t A dzy FdzYSyid2 RSt Lldzyi2 RA FdzaA2yS:
che il materiale si preservi per un tempo maggiore). La reazione avviene solitamente su un
OFGdlFrtATTFG2NB + o6 &S RA bomeridjcenta iRdstRiZafoyf @medih Sy S

per convertirlo dalla forma ossidata alla forma ridotta (quella attiva).

Idrogeno come scavenger di ossigeno: nSA LINR OSaair YSGlFffdNBAOAZ ¢
usato nei trattamenti termici per la rimozione di ossigeno; questo reagisce formando H,0, il cui

LR GSYTAFLES RA 28aARFTA2yS & Y2tid2 LAG o6l aaz
reazione di ricottura, furnace brazing e powered metal sintering. Nei Boiling Water Reactors
6.2w0 yStftQAYRdzZAGONRI ydzOft SFNBEZ S (GNI OOS RA
OLYUGSNI DNI ydzf I NJ {iNBaad /2NNRaAzy [/ NIOlAy3OLY
RSt f QF Olj dz  LJS dneudrénicadausa RaScbrrosidnk digglé impianti e aumenta
y20S@2tYSyiS A tAGSttA RA NIRAIFITA2YST f QARNRS3
LRNIFNES || fABSEEA AYFSNAZ2NR A wmnn Llggmda f QS

alimentato a valle del reattore.



Pyl AAYAES LW AOFT A2yS &A GNRBOIF ySA t2zw ot
nucleare.
bStt QAYRdzZAGNAIT RSEfl YFYyAFTFGddzNT RSt OSIONRX

ossidazione e prevenuta da una miscela di H, e No.

Idrogeno come carburante e vettore energetico: [ | LINRA Y I NA | I LILIXE AOI T A2Y
OF NP dzNF yiS & yStfQAYRdAdzZAGNRLF | SNB2aLIF T ALFLESd [ |
una grande quantita di energia per unita di massa di propellente. Ad ogni modo, i costi di
liquefazione e le tecnologie per mantenerlo liquido in sicurezza sono fattori che hanno escluso

f Qdza2 RA ARNR3ISY2 fAldzAR2 O2YS OFNDbdzN} yiS ySt
R Sifirdg&Ro avviene con altissima efficienza e con meno emissioni rispetto alla benzina, esso

sarebbe il combustibile piu pulito. tuttavia Il problema piu rilevante nel campo nello stoccaggio

RSt f QARNRISY2 § Af 02402 | R riSndetalici cHe &siogbahad | G 2 Y
reversibilmente idrogeno a temperatura ambiente e basse pressioni; alcuni esempi sono composti

RA [FbA S ¢ACS>E adbA S Klyy2 {fQloAfAlGL RA AY
anche se il peso risulta elevatoeicod A RA (Lt A ARNIzZNAR NAYIlI y3I2y2
commercialmente redditizia.

Un ulteriore possibilita di utilizzo di idrogeno in motori di autoveicoli prevede un suo utilizzo nelle

fasi iniziali di accensione in virtu del fatto che la maggior LJF NIIS RSt f QAYljdzZA Yyl YSY
automobili avviene nelle fasi di accensione, poiché la marmitta, essendo ancora fredda, non

catalizza la dissociazione dei composti inquinanti.

1.2PRODUZIONE:

| principali metodi di produzione di idrogeno richiedono per lo piu il consumo di combustibili
F2aaAtAX 02YS ySt OFaz2 RStft2 adSIyY NBEF2NNAY3:
gassificazione del carbone. Altri processi in via di sviluppo sono il reforming e la pirolisi di
biomasse o altri rifiuti a base di idrocarburi, , fermentazione di biomasse e altri[1,2,3,4,5]. Una
quota significativa di idrogeno & prodotta da processi di deidrogenazione per la produzione di

olefine e aromatici.



Gas Cleaning and

Gasification =g Desulfurization

Desulfurization Y
Reforming .
=P Desulfurization

High Temp Fuel Cells
(SOFC, MCFC)

P \WVater Gas Shift

y

CO Clean up (PROX,
Membrane, PSA etc)
Syngas Prod |
H,/CO ~ 2 * *

Low Temp Fuel Cells

Hydrogen Storage

(PEMFC)
Fischer-Tropsch Methanol/DME ; Other High Value
Synthesis Synthesis Ethanol Synthesis Products

Figura 1: fuel processing di gas, liquielisolidi per la produzione di idrogeno

Di seguito sono riportati alcuni esempi per la produzione di idrogeno attraverso tecnologie di fuel

processing e da fonti alternative quali le biomasse e acqua.

1.2.1 REFORMING IDROCARBURI:

Esistono tre tecniche principali per la produzione di idrogeno dai combustibili idrocarburici: steam
reforming, ossidazione parziale (POx) e autothermal reforming (ATR).

Steam reforming: produce una corrente gassosa composta principalmente di idrogeno, CO e COy;
il processo endotermico richiede una fonte di calore esterna; € il processo per cui si ha la maggior
esperienza; presenta la piu bassa temperatura di esercizio, ha il miglior rapporto H,/CO(3:1) e non

richiede ossigeno; presenta comungue le piu alte emissioni in aria.



Autothermal reformingY & FNHzG G €t Q2&8aARFT A2yS LI NI AFES LIS
aumentare la produzione di idrogeno; il risultato &€ un processo termicamente neutro, tipicamente

condotto a pressioni piu basse del POx. Esso non ha bisogno di fonti di calore esterne, ma richiede

dzy Qdzy A it RA &aSLINIYTA2yS RStfQ2aardisSyz vYz2tidz2 O
di ossigeno pura al reattore.

Ossidazione parziale: converte idrocarburi in idrogeno ossidando parzialmente (combustione)

f QARNRB OF NbdzZN2 O2y dzy Ftdziaz2z RA 2aairdiSyz2T Af O
90 YSy2 aSyairoArftsS |ftQl g@St Syl YSyid2 RIF 12tF2T
SLIP di metano. Presenta perd un basso rapporto H,/CO(al massimo 2:1), sono richieste altissime

temperature di processo, che risulta in generale pit complesso rispetto agli altri sopra descritti.

Dato che tutti i processi producono grandi quantita di CO, sono necessari uno o piu reattori di
water gas shift (WGS),tipicamente uno ad alta(>350°C) e uno a bassa temperatura(210-330°C). Il
primo presenta una cinetica molto veloce, ma e limitato nella termodinamica del sistema a causa
della quantita di CO che pud esser convertito; viene quindi associato al secondo reattore per
convertire CO a livelli maggiori di quelli ottenuti nel primo reattore.

| reattori ad alta temperatura adoperano catalizzatori a base di Fe, mentre quelli a bassa

temperatura a base di Cu[6,7].

Le reazioni di reforming, WGS e di ossidazione possono essere generalizzate qui di seguito:

Tipologia reazione Reazioni convolte nH

steam reforming 1)CmHny *mH20 D mCO +(m+ % n)H, nH dipende
RItf QARNROI N

endotermica

2)CH30H+H,0D CO,+3H; NH=+49kj/mol
Ossidazione parziale: | 3)CyHn +1/2m O, A mCO + % H, NnH= dipende dagli
idrocarburi, reazione
esotermica




4)CH;OH+ % 02 A CO»+2H, n 1 1193,2kj/mol

Autothermal 5CpHt % pHO0+ % mO, D |pH= dipende
reforming: mCO+(1/2m+1/2n)H, RFffQARNROLI N

termicamente neutro

6)4CH;0OH+3H,0+ % O, A’ 4CO,+11H, nH=0

Formazione di coke: 7)CmHnt A X C+ CryxHn-2xtXH2 NH= dipende
RFEff QARNEROI N

8)2CO A C+CO; NH= 172.4 kj/mol

9)CO + H, A C +H,0

Water gas shift: 10)CO +H,O0 A CO;, +H; nl -41.1k¥/mol
11)CO, + Hy A CO + H,0 (RWGS) nl I bonmom |
Ossidazione CO: 12)CO+% 0, A CO, nH=+283 kJ/mol

Tabella 1: principali reazioni coinvolte nei processi di reforming degli idrocarburi

| reattori di fuel processing sono progettati per massimizzare la produzione di idrogeno (equazioni
1-6, 10-12) e minimizzare la formazione di C (equazioni 7-9) adottando le condizioni operative piu

appropriate[8,9].

1.2.2 ALTRI METODI DI PRODUZIONE:

f QARNRIASY 2 8§ LINBR2GG2 | GGNY OSNER2 Y2FtaGA | f GNR
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Dalle biomasse: questa fonte organica rinnovabile viene considerata il sostituito piu probabile del

petrolio; e accessibile attraverso una grande varieta di fonti, principalmente scarti animali, scarti

solidi, residui delle coltivazioni, segatura, piante acquatiche e molte altre[10,11,12]. Per la
produzione di idrogeno una delle tecnologie attualmente utilizzate che sfrutta le biomasse e la
gassificazione: tipicamente usata con biomasse e carbone, € una tecnologia di cui si ha una grande

esperienza ed & commercialmey 4§ dziAf AT T FGF Ay Y2fGA LINROS&4A
dei materiali in una miscela di idrogeno, metano, CO, CO,, [13]. Il gas puo essere trattato con

f QF 33Adzy il RA @GFLIR2NB Sk2 2adaA3Sy2 I (0dNu@SN&?2
corrente di gas di sintesi che puo essere sfruttata come alimentazione in un reattore Fischer-

Tropsch per fare idrocarburi piu pesanti, o in un reattore di WGS per la produzione di

idrogeno([14].

51 f f Qpiupliedghmente dalla scissione in idrogeno e ossigeno; gli usi commerciali risalgono
I £ My pnomp8® 2 ALXAGGAY3I RSt QlFOljdzd ySftfl .
O2NNBYy UGS | 0GNI OSNE2 RdzS St SGUGNBRA LISNJ a0AYyRS!I
temperatura attualmey’ i S Ay O2YYSNOA2 KlIyy2 dzy QSTFAOASYT |
LINE OS&daz2 O2y@SNIUS f QSYSNHAF St SGANAROI Ay SyS|
come coprodotto. La tecnologia piu comune utilizza elettroliti alcalini, ma si stanno sviluppando
nuove tecnologie di membrane a scambio protonico (PEM) e celle ad ossidi solidi (SOEC). Questi
ultimi sono i piu efficienti elettricamente, ma sono anche la tecnologia meno sviluppata
attualmente a causa di molteplici problemi, principalmente la corrosione, sigillature e cicli termici.
Gli elettrolizzatori PEM sono piu efficienti di quelli alcalini, non hanno problemi di corrosione o
AAIATE L GdzNBT YI az2y2 LIAG O2aidz2aio DfA St SGidNP
(maggiore di 1000 ppsig) che eliminano il costo per i compressori. Se non vengono usate fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica le emissioni di CO, di tali impianti sono maggiori

che nei processi di steam reforming[16].



1.3.CELLE A COMBUSTIBILE:

Dopo aver descritto in termini generali i metodi principali di produzione e utilizzo di idrogeno, e
quindi anche la produzione di idrogeno per via elettrolitica € opportuno approfondire la funzione
RSftf{Q ARNRISYy2 02YS OSNB2NBdZZYSNBSOSORSSI AP2 K

[ QAY@SyiT A2yS RSttt OStftF | O2YodzadGAoAtS O2YS
ed é attribuita a Sir William Grove, anche se il principio tecnico venne scoperto da Christian

Friedrich Schoénbein[17]. Le fuel cells sono considerate una delle tecnologie piu antiche nel campo

della conversione di energia elettrica, ma il loro sviluppo fu lento, poiché nel periodo della loro

scoperta le principali fonti di energia (combustibili fossili) erano abbondanti e poco costose.

Lttt QAYAT A2 RSt . &aS02t2 I O2y@SNEA2YS RA Sy
causa della sempre maggior richiesta di elettricita; vennero introdotti alcuni sistemi di
immagazzinamento di energia elettrica, che con il tempo divennero sempre piu imponenti.

Le motivazioni principali alla base dello sviluppo delle fuel cells sono varie, quali la continua e
drammatica diminuzione dei combustibili fossili, le conseguenze del consumo degli stessi

adzt £ QI ¥ daAriSeytal @ una possibile indipendenza energetica dagli stati occidentali,
dipendenti dal petrolio.

[ S TFdzSt OSftfa NIIIAAdzy3dzyz2 SFFAOASYT S GSN¥YAOKS
LINER20GG2 RA SYA&aaazy Secrdlogie @endinguinant findlad staheteS & Sy G | y
[ S FdzSt OSftta az2y2 OStfS 3+t BFYyAOKST ySttS
O2y @SNIAGE Ay SyYySNHAI SEtSOGGNROFT fF @GFNREFT A2,
cella[18]

NnG=-nFnE

IncuipD 8§ f I @GFINAFTA2yS RSttt QSYSNHAI fAOSNISI ayé

la costante di Faraday e n9 NJ LILINBaSy Gl €1 GFNAFT A2y S RA
termodinamico in assenza diun flussodicorrentS® [ NBIFIT A2y S [ffQlFly2R2
ARNREISY2 2 tQ2aaARFTA2YS RA YS8Gly2t20 [ NX

RStftQ2aaA3Sy2s S tQlFIfAYSyidlTA2yS § az2tAidl YSyi



H, +% 0, A HO
NG =-237 ki/mol

w
QX
Qx

Secondo la formula prima descritta, il N9 € £ QSlj dzZA € A6 NA 2 NR adz 4
differenza dei potenziali di equilibrio anodico e catodico, i quali dipendono dalle reazioni chimiche
che avvengono nei rispettivi elettrodi.

La struttura di base di tutte le fuel cell € molto simile: esse consistono di due elettrodi, separati da
un elettrolita, connessi ad un circuito esterno; gli elettrodi devono essere permeabili ai liquidi o ai
Jra o aSO02yRI RSEtQlItAYSyGlril A2y &ura posaRA Oz
f QSt SGONREAGEFE RQIEGNR OFyid23 RS@OS SaaSNB Af

External circuit

H>

H0

Cathode Electrolyte Anode

%503+ 2¢ — 0" Overall: Ho+ % 0; —» H,0  Hy + 0" - H,0 + 2¢”

Figura 2: schema di funzionamento di una cella a combustibile

[ Q2a&aARFT A2yS RStfQARNRISY2 | OOASYS dehsitddiRlF YSy
corrente la cinetica & controllata dal trasferimento di massa; tale processo comporta

f QL RAa2NDAYSY (G2 RSt 3It+a adzZ £+ adzLISNFAOAS RSt O
R2LR2RAOKS | GOASYS tQ2aaARIFITA2YyS RSA RdzSS A2YyAY



2Pt+Hy A 2 Pt-Hags

Pt'Hads A H+ + e_ + Pt

Pt rappresenta un sito attivo libero sulla superficie catalitica.

[ QL EAYSYyGrT A2yS ARSIFES aFNB06o6S ARNRISY2 LlzNZ
trasportare e immagazzinare; percio vengono utilizzate correnti di gas naturale (propano o

etanolo) sebbene debbano essere effettuati processi di reforming e separazione da sostanze

contaminanti.

[ NBITA2YyS RA NARdzZ A2yS RStftQ2aaArA3Sy2 ohwwo
una via diretta in cui vengono scambiati 4 elettroni, mentre la seconda consiste in una via indiretta

in cui vengono scambiati solo 2 elettroni; la via diretta e preferibile in quanto non coinvolge specie
LISNPEAARAOKS S t QSFFAOASYT I FI NInRsteDlvari Repinf I NF
OdzA f Q2aaA3Sy2 RSOS RA&&A20AFNBRA Fffl adzZSNFAO
GNI AFSNAYSy (G2 StSGUNRYAO2T S NRAO2YOAYlINEBRA O2Yy

1.3.1 PRINCIPALI TIPOLOGIE DI FUEL CELLS:

Le fuel cells sono tipicamente classificate a seconda del materiale elettrolitico impiegato; una
seconda classificazione riguarda le temperature di esercizio, a bassa o alta temperatura: nella
prima sono comprese le celle alcaline (AFC), le PEMFC, le DMFC e PAFC. Le celle che operano ad
alta temperatura sono le MCFC e le SOFC. Le varie tipologie di cella sono rappresentate piu in

dettaglio nella seguente tabella, in ordine crescente di temperatura di esercizio.

10



AFC PEMFC DMFC PAFC MCFC SOFC
(Alkaline) (Polymer Electrolyte | (Direct Methanol) (Phosphoric Acid) (Molten Carbonate) (Solid Oxide)
Membrane)
Operating temp. (*C) <100 60-120 60-120 160-220 S00-80) S00-1000
low temperature
(500-600) possible
Anode reaction H; + 20H — Hy—2H" + 2¢ CH,OH + H,O0— Hy— 2H' + 2¢ H; + COy* — H; +0* —
2HO + 2¢ CO, + 6H" + e H,0 + CO, + 2¢ H/O + 2¢

Cathode reaction B O+ HO + 2¢ BO;+2H  + 2¢ 3/20; +6H" + 6o WO +2H" + 2¢ %Oy +C0; + 2¢ ¥BO;42¢ = O

— 20H - H,0 —~3HO —H0 ~ COy*
Applications Transportation Combined heat and Combined heat and power for stationary

Space power for decentralised systems and for transportation
Military decentralised sta- (trains, boats, ..)
Energy storage systems tonary power
systems

Realised Power Small plants Small plants Small plants Small - medium Senall power plants | Small power plants

5-150kW 5-250 kW SkwW sized plants 100-kW- 2 MW 100-250kW

modular modular S0KW - 1IMW
Charge Carrier in the OH H’ H’ H* Oy’ o
Electrolyte

Tabella 2: tipi di fuel celattualmente sviluppati e in uso

Di seguito viene fornita una breve descrizione di ogni tipologia di cella:

AFC: ha la piu alta efficienza elettrica di tutte le fuel cell conosciute, ma funziona al meglio con gas

molto puri, il che & consideratounosvantt 33A 2 Ay GSNXYAYA O2YYSNDALI A
soluzione acquosa di KOH (in concentrazioni medie comprese tra 30 e 45% w/w) che aumenta la

@St 20A0t RStTflF NBIFITA2YyS RA NARdZ A2yS RStfQ24a:
acidi, rendendo la AFC un sistema ideale per applicazioni specifiche, ad esempio in campo
aereospaziale. La prima AFC risale al 1950, e forniva 5 kW di potenza, utilizzando un anodo di Ni e

un catodo di NiO drogato con Li; le condizioni di esercizio prevedevano una pressione di 5MPa e

una temperatura di 200°C. negli shuttle spaziali le AFC avevano il compito di produrre energia, e

produrre acqua potabile. Attualmente le AFC operano a temperature inferiori ai 100°C, poiché non

€ piu necessario alzare le temperature per ottenere un miglioramento rilevante della velocita di

NEFT A2yS RA NARRdZd A2yS RStftQ2aariasSy2 oaSooSyS
fr OAYySGAOF RA 23a&ARITA2yS RSttt QARNRBISYy2000

Gli elettrodi impiegati sono a base di Ni, a volte impregnati di Pt o Pt/C; elettrodi alternativi sono

composti da leghe diPt-/ 2 @wHHB S LINBaSyilly2 dzyQlFrGidAGAGL Y
ANITAS FTR dzyl YF33IA2NI RSyaiidt RA O2NNBydsS I LL
liquido consisteva in una matrice stabilizzata di KOH, ma €& stato successivamente stabilito che tale

composizione costituiva uno svantaggio per le applicazioni prefisse; un flusso di KOH

11



circolante[23,24] (che impedisce le perdite di gas e pud essere usato come liquido refrigerante)

aumenta notevolmente i tempi di vita della cella.

Il problema maggiore riscontrato nelle AFC e la possibile formazione di carbonati in grado di
RAAGNHZAISNE f QSt SGGNREAGI aSO2yR2 fF as8$3dzSyds

CO, + 2 OH A CO3* + H,0

LaF2NXITA2yS RA OFNbB2yFGA & FE4GFYSyGS RA &G NHz
diminuiscono rapidamente; un buon modo per risolvere il problema é far circolare KOH invece di
utilizzare una matrice stabilizzata, poiché in questo modo la soluzione alcalina puo essere
FEf2yadFlyral RFEE axadagsSylr (N} dzy OAOf2 S tQltdal

inoltre la CO, puo essere rimossa a monte della cella.

PEM: definite anche SPEFC (Solid POlymer Electrolyte Fuel Cells) adoperano una membrana a

scambio protonico come elettrolita; sono celle operanti a bassa temperatura, generalmente tra 85

e 115°C, utilizzate per la prima volta in ambito aereospaziale( il programma Gemini prevedeva una

cella da 1kwW come fonte di energia ausiliaria, ed é stata utilizzata anche per fornire acqua agli

astronauti. La membrana polimerica e di polistirene solfonato (PSS) che non si € dimostrato
abbastanza stabile per le applicazioni aereospaziali, il che ha convinto la NASA ad introdurre le AFC
insosi A lidd A2yS +EfS t9ad |y Llzyid2 RA agz2tdl §
LI2f AYSNAOI T Saaz2z LI2aaASRS dzyQl OARAGEL S O2yRd
stabili. Il Nafion consiste in una strutta a base di PTFE, chimicamente inerte agli ambienti ossidanti

o riducenti. il peso equivalente delle membrane proton conduttive a base polimerica é definito

come il peso del polimero che neutralizzerebbe un equivalente di base, ed é inversamente
proporzionale alla capacita di scambio ionico.

Le membrane nelle PEM sono generalmente riempite di acqua per tenere alta la
conduttivita[25,26]; uno dei principali problemi della tecnologia PEM risiede proprio nel controllo

RSt fQFOljdz2r' Y Saal Lldzs5 RAFF2YRSNB Ao osnhoficsi A O2
NEGNRRAFFdzaA2yS RIf OFG2R2 @OSNER2 fI YSYONI Yl
SYiNryidsS ySttFr OStflx 2 yStfQARNIGFTA2YS RA

porosi[ct] che garantiscono un rifornimento di acqua alla membrana.
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Gli elettrodi delle PEM sono generalmente porosi e permeabili ai gasi, in modo da permettere
FffQLIEtAYSYGrTi A2yS RA FTNNAGINB ySttl T2yF RA
elettronico. Il requisito principale diunbuon St SGONRR2 & dzy fS3IFYS GNRT
gassosa, le particelle del catalizzatore(solide) e il conduttore ionico(liquido); le particelle devono

rimanere a contatto diretto con un conduttore elettronico (solitamente un supporto carbonioso)

per assicurare che avvenga un regolare scambio elettronico al sito di reazione; il legame trifasico

viene allestito impregnando la polvere del catalizzatore con un legante (solitamente una soluzione

di Nafion) , dopodiche il tutto viene compresso sulla membrana.

Quando viene alimentato gas umido o una miscela acqua/metanolo lo strato catalitico deve
LJ233SRSNE LINPLINARSGLE adzFFAOASY(iSYSYidS ARNRTF20A
solitamente fornito aggiungendo PTFE come legante aggiuntivo al Nafion (che e idrofilo).

Sebbene sia stata studiata una grande varieta di catalizzatori, quelli a base di Pt si sono dimostrati i
YFEGSNRAFEA LIAG LISNF2NXIFYGA LISNI FIF g2NANB I NBI
utilizzato Pt disperso su C o Pt colloidale. Dato che alimentare ossigeno puro sarebbe
SAaGNBYIFIYSyi(iS Oz2aidz2az2x tQlFItAYSYyidlTA2yS LAG O2Y
LI NI AFES RSttQ2aaA3Sy2 RAYAydzialOS 1 @St20Ai¢t
t-aalyR2 FTRIONFIIBABUENBR2DIf QSFFAOASYIT I RSt fl
Y2td2 Ftar a8 @GASyYyS dzliAtAT Tl G2 taG S O2y dzy Ql
viene mai praticato poiché sarebbe troppo costoso; in alternativa vengono utilizzate correnti di

idrogeno non pure, contenenti tracce di CO, S ed NHjs, le quali avvelenano il catalizzatore anodico;

in particolare CO e uno dei composti piu nocivi nelle fuel cell a basse temperature; nelle PEMFC e

t ! C/ QI @St Syl YSyi(2 ®RIa&2nNDIAFBNYSY2S RIS @ I1Sdz&alLISRO
catalitico, cosicche esso non sia piu disponibile per la reazione di ossidazione. Per riattivare il sito

CO deve essere ossidata a CO».

t SNI SOAGINBE f QF @0St Sy YSy (2 Rleposgtatra iZrdfddneSe a02 & G N
FdzSt OStf > 2LJIzNBE &aA Llzs | 3IFAdzyISNBE € QFfAYS
2aaA3Syl il LISNI 233ARIFENB /h LINRYI OKS SyidN®x vy
controlli di gestione del processo. Infine si possono applicare degli impulsi elettrici alla cella, i quali

I dzYSy Gl y2 Af LR GSYTAFES y2RA02 in mddo dapdiEt £ A

continuamente la superficie elettrodica[27]

13



PAFC: le celle ad acido fosforico rappresentano il massimo avanzamento tecnologico finora

raggiunto per quanto riguarda lo sviluppo commerciale delle fuel cell. Le centrali elettriche basate

sulle PAFC sono installate in tutto il mondo, e la potenza erogata vara trai 5 e i 20 mW,
permettendo di rifornire molte infrastrutture cittadine di energia, calore e acqua calda.

Le PAFC sono di semplice costruzione, stabili termicamente, chimicamente ed
elettrochimicamente alle condizioni di esercizio (150-200°C).

lfft QAYAT A2 RS3It A dikatudizditdracid® tbsforicd: diluBo, perSdtgfeld 2 I A |
corrosione di alcuni componenti della cella; oggi invece grazie al miglioramento della resistenza

dei materiali € possibile utilizzare acido puro quasi al 100%, solitamente stabilizzato in una matrice

di SiC.

Gli elettrodi di una PAFC sono composti generalmente da Pt disperso su un supporto carbonioso:
LISNI Af OFG2R2 8§ ySOSaalNARLF dzyl 2 YIFI3I3IA2NB RA
NBITA2YyS RA 2aaiRIl T AaolSsentSisodn@iiur At®rapfoytPt/d. SPA Sy S

Nelle PAFC é estremamente importante la presenza di uno strato idrofobico che sigilli la

cella,poiché viene utilizzato un elettrolita acquoso, solitamente nella forma di una soluzione di
PTFE in cui viene immersa la cella. Anche qui € necessario che i pori del catalizzatore non vengano
FE€fF3aAFGAT S OAS aA 20GASyS tS3aFyR2 fQStSiHdNRR
essere attentamente calibrata, poiché una quantita troppo alta potrebbe portare I £ £ Q2 OOf dza A 2

pori.

1.3.2 CELLE AD ELETTROLIZZAZIONE:

| sistemi opposti alle fuel cell sono le celle ad elettrolizzazione (EC), gia precedentemente

accennati; qui di seguito vengono approfonditi alcuni dei sistemi maggiormente utilizzati:

Elettrolizzatori alcalini: sono composti dai due elettrodi, un separatore microporoso e un

St SGONRBEAGE IEOFLfAYy2 FOljd2aze [ QlF Oljdzr 8§ dzy LI
elettrolita € necessario aggiungere degli ioni (quelli principalmente utilizzati sono NaOH e KOH) in

modo che la reazione possa procedere senza troppa resistenza. | materiali conosciuti che sono

F LILX AOF oAt A ySttQStSGGNREAAGA TOITAYL &a2y2 Y2
le alte temperature di esercizio. Molte AEC operano tra i 70 e gli 80°C, con elettrolita

Yhl oup:ogko0 SR St SGGNBRA RA bAT FyOKS as 3fa
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FA Hnnc/ &az2y2 Y2fti2 LROKAWHYZIH®MESE § adsuliz2 RJ
elettrodi di Ni aumenta significativamente ad alte temperature[30].

il materiale principalmente utilizzato come catodo & Ni o Cu ricoperto da ossidi metallici quali
ay2xwdzd {Al tdG OKS tR Y2adiNly2 dzyl ol aal I
y2y2aiGlyaS OA5 j dzS&a G Qdzf G A Y2 NA & dzf G| 02 YYS
costoso[31,32].

[ QST SGGNRBEAGE fAldZAR2 y2y @GASYS O2yadzyl (2 ySf
lasso di tempo poiché avvengono comunque delle perdite, principalmente durante il recupero

RSttt QARNRISYy2d bSttS OSttS ItOFIftAYS f QleCHj dzr @
Wo0BT 1jdzSalGQdzf GAY2 RAFTF2YRS FOGGNF OSNE2 Af  YI G
YSY iNBE f QA R NdHad8widhe aNaing[B3}/e viene successivamente separato in un

ASLI NFG2NB A+ a tAljdAR2 |f RA Fdz2NR RSttt QStSi
applicate variano tra i 100 e 300 mA/cm”2 e si raggiungono efficienze medie del 50-60%. Le

reazioni coinvolte sono:

Anodo:

40H A O, +H,0
Catodo:

2 H,0 +26 A Hp+2 OH

Elettrolizzatore a scambio protonico (PEM): utilizzano Pt nero, Ir, Ru, Rh per catalizzatore e una
YSYONI Yl RA bl FTA2Yy OKS aSLI N}dz@AB BEtAYSYSHGN
dove viene scissa in protoni e ossigeno. i protoni diffondono attraverso la membrana fino al
OFrG2R2 R2@S @Sy3a2y2 NAO2YOAYIFGA I F2NXINB ARN
y2y NBFIAGE I |j dzA y RAadzyyAdiyE GQROAS ayS3.d NI d MRty SROA t dxA & |
essiccazione a valle a seconda della purezza. Gli elettrolizzatori PEM hanno bassa resistenza ionica
S lJdAYRA Llaazy2 SaaSNB NI 3IIFAdzydS memn Y! kOYuw

H,0 2H"+1/2 0, + 2e" (anodo)

2H" + 2e* H, (catodo)
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Elettrolizzatore a ossidi solidi: SOEC sono essenzialmente celle a combustibile ad ossidi solidi

operanti a ciclo inverso e operano in maniera analoga al sistema alcalino, nel quale lo ione di
2aaA3Sy2 RAFF2YRS FTGOUNY OSNE2 fQSESGONREAGE
NEBFIAGE dvdzSEAGA aAAGSYA AYLAS3IlIYy2 SYSNHAI (SN
NAOKASalGl woc®8T fQFfGF GSYLISNI GdzNI NIF I33FAdzy i |
poiché diminuiscono le sovratensioni anodiche e catodiche.

PfONR QFyidlF33A az2y2 fQdza2 RA dzy St SGAONREAGE &
nei sistemi alcalini) e non ha problemi di distribuzione nella cella[36]. naturalmente le alte
0§SYLISNI (G§dzZNE NX OKA SR2 Yy 2 goiun@adziiuRa forta di cdlord) taliNdaterialiA. O 2 &
az2zy2 AaAYAfA F ljdzStfA FR2LISNYGA ySttS {hc/ S
RSEtfQStSGGNREAAA FR FEdF GSYLISNY GdzZNF RALISYRS
esempio,una{ h 9/ 2LISNI yiGS RIF NBFGG2NR ydzOf S NA  Lldz5 |

1.3.3 ELETTROLISI AD ALTA TEMPERATURA:

Gli elettrolizzatori esistenti sono classificati in base alla temperatura di esercizio: bassa (LTE) e alta
temperatura (HTE). Queste tecnologie possono raggiungere alte efficienze energetiche (fino al
75%[37]), ma richiedono grandi quantita di energia elettrica per funzionare.

Attualmente esistono un certo numero di impianti di elettrolisi operanti a basse temperature, ma

la ricerca per lo sviluppo delle SOEC continua ad andare avanti, soprattutto nel campo
RStftQSt SGGNRBEAAA + YSRAS S tGS GSYLISNI (dzNB o
Le HTE sono promettenti tecnologie, poiché il processo di elettrolisi & tanto piu endotermico

qguanto piu aumenta la temperatura di esercizio, e di conseguenza diminuisce la quantita di

energia necessaria.

La termodinamica della reazione € mostrata in Figura 3:
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Figura 3: RIF A GSNXY2RAYlI YAOA RSttt NBFITA2YyS RA StSGGNRBEAAA
costante la pressione dsercizio (0,1MPa).
Anche se la quantita di energia necessaria al processo (nI 0 | dzYSy 4l = f QlF ool aal

elettrica necessaria € un contributo piu rilevante ai fini del calcolo della termodinamica del

sistema, anche perché oltre due terzidel 02 412 RSt f QARNRBISY2 NAOI @ G2
costituito dal dispendio di energia elettrica. Se si cerca di fornire il calore ulteriore necessario al
LINPOS&daz2 FGdAy3aSyR2 RI F2ydA SaldSNyS |ljdz £ A f
LINP OS&daA AYRAZAGNAFf AT € QdziAf AGL RA [[dzSaG2 LINE
I ljdzSaid2 aArA |3IFAdzy3adsS €t QSFFSdaz2 w2dzZ Sy I LR
circuito puo essere riutilizzata per diminuire la quantita di energia elettrica necessaria; in tal modo
diminuiscono i costi di produzione.

Si definisce il potenziale termo neutral potenziale al quale il calore generato per effetto Joule

eguaglia il calore consumato nella reazione di elettrolisi

W — (1)

Dove YO & la quantita di calore necessaria al processo, n il numero di elettroni coinvolti nella

reazione e F la costante di Faraday. Alle tipiche temperature di esercizio della SOEC (900/950°C) il

potenziale termo neutro e circa 1,29V, pertanto in queste condizioni la cella si trova in un ideale

SlidZAt AONA2 GSNX¥YAO2: O2y dzy QSTFFAOASYIT I RA O2y¢
LR GSYTAFES GSNY2 ySdzZiNPOY2RIEtAGE SYR2GSNXNAOI(
reazione, per cui la cella necessitera di fonti esterne a cui attingere calore per mantenere la
temperatura. In questo modo, possono essere raggiunte efficienze superiori al 100%. Al contrario,

se si opera al di sopra del potenziale termo neutro(modalita esotermica) , il calore generato per

effetto Joule é superiore a quello necessario al processo, per cui parte di esso viene sprecato e
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f QSTFAOASYIT I SySNEHSGAOIF a0OSyRS az26Gid2 |t wmnmx:
20N 0SYaArz2yA Y2RSNI GS0 LINB a Sy aldttricad & ndndeg, Ala @I y
densita di corrente aumenta, e di conseguenza aumenta la velocita di produzione di idrogeno. Un

esempio di caso in cui queste condizioni sono favorevoli si presenta nelle centrali eoliche, in

presenza di grandi correnti ventose e bassa richiesta di energia elettrica.

Finora si € assunto che la corrente di acqua in entrata si presentasse gia allo stato gassoso. In caso

contrario, nel calcolo del calore richiesto dal processo, deve essere presa in considerazione anche

lapotenzatermick Yy SOS&a&al NAI | GFELRNARTTIENB fQFftAYSydll
analoghi a quelli del potenziale termo neutro, si ottiene:
©  — @

Dove YO indica il calore di vaporizzazione, e i restanti termini sono invariati. Dato che il calore

di vaporizzazione é circa 40,65 Kj/mol, il potenziale di vaporizzazione é circa 0,21V. si deve tenere

in conto che la potenza termica necessaria alla vaporizzazionS RSt f QI ft AYSy G 1T A2y S
correnti in uscita attraverso un perfetto scambiatore di calore.

In definitiva il potenziale termo neutro puo essere definito come la somma dei contributi (1) e (2)

e alla temperatura di circa 950°C esso corrisponde a circa 1,5V. naturalmente questo € un dato

indicativo, poiché fino ad ora non e stata preso in esame alcuna perdita di calore, il che richiede

calcoli piu complessi.

Ly2f GNBS {h9/ LINRG2Yy O2yRdzG2NA LI2aazyz2tf $S&a SN
ad alta temperatura. Sfortunatamente tali conduttori si sono mostrati capaci di condurre anche gli

ioni ossido ad alte temperature.

{2y2 &a0GFGS LINRPLIAGS 1 ¢9{ LISNJ LINPRdAZNNE ARNR3IS
alta temperature refrigerati a gas (HTGR). Le HTES usano una combinazione di energia termica ed

St SGTGNRAOAGLE LISNI aOAYRSNBE QI Oljdzl Ay -pf0C)SHE Saé N
quale porta alla diminuzione della sovratensione e al miglioramento della mobilita dello ione

ossigeno, entrambi fattori vantaggiosi per ottenere un miglioramento nella produzione di

idrogeno. Le HTES abbinate a processi ad alta temperatura sono capaci di produrre idrogeno senza

f QSYAaaA2yS RA Il a &aSNNI ehzordvion sgerintytali nd®pd S 3 & 2

semplici di un processo termochimico
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Figura 4: cella di elettrolizzazione ad alta temperatura

1.4.CARATTERISTICHE CELLE SOE E SOFC:

Le SOFC impiegano un ossido solido come materiale elettrolitico, che risulta maggiormente stabile

dei carbonati fusi poiché non ci sono problemi di dispersione di liquidi. La SOFC & un sistema
OATFaA02 a2f AR2k3IFaz ljdAyRA y2y OA &a2y2 LINRO
catalitico o basse cinetiche di reazionedA NJA Rdzl A2y S RSt f Q23aA3Sy2ed 5
trovare materiali con la stabilita termica per operare ad alte temperature.

LyFt23FyYSyasS tfS a/Cc/ & Ll2aaioAftsS OKS | g@Sy.
ossidazione parziale e ossidazione diretta[38,39]. esistono varie tipologie di SOFC: i piatti piani

hanno una maggior possibilita di accumulo, mentre i design tubolari hanno meno problemi di

sigilla mento. Un design compatto & pilti adatto a sopportare le alte densita di potenze raggiunte. E
LI2AaA0ATS NARAzGATATT INBE f QSYSNHALF GSN¥YAOI F2NJj
aAadisSYA RA 3ASYySNITA2yS RA SySNHAIF 06S&d (dzND A
elettrica (fino al 70%).

Allo scopo di migliorare tale efficienza sono stati proposti diversi design nel corso degli anni: la

forma tubolare (Figura 5) rimane la piu conosciuta ed utilizzata, poiché presenta una struttura
autosigillante che migliora notevolmente la stabilita termica ed elimina la necessita di sigillanti

termici ad alta resistenza. Inoltre pud essere scisso in due sistemi, uno in cui passa il gas lungo

f QraasS RSt Gdzo2 S ftQlftaGNR Ay OdzA Af I+ a Ffdza
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Electrolyte

Porons Auir Electiode Tube

Figura 5: fuel cell a struttura auto supportata tubolare

Inizialmente i tubi erano composti di zirconia stabilizzato con Ca, su cui venivano spruzzati i
composti attivi. Attualmente il supporto tubolare poroso € stato sostituito con un tubo elettrodico
di LaMn (AES) che aumenta la densita di energia del 35%; essi vengono estrusi e sintetizzati e
fungono da catodo. Gli altri componenti della cella sono strati sottili costruiti sul supporto AES
depositati per electrochemical powder deposition (EVD), poiché con tale tecnica si ottengono dei
film a spessore uniforme.

Un altro tipo do SOFC attualmente in fase di progettazione consiste nella HEXIS (Heat Exchanger
Integrated Stack, illustrata in Figura 6), che puo essere usata come piccolo impianto di
02 3 Sy S NI lerkofings8ovie sdrv® Bogfidi scambiatore di calore e come accumulatore di

corrente.

Intesconnect

Cathode

Fuel
Combustion

Figura 6: fuel cell a strutturaHEXIS

[l design planare € piu efficiente e meno costoso di uno tubolare, poiché il percorso in cui passa la

corrente e piu corto. Ad ogni modo rimane problematico il sigilla mento e i materiali di

AYyiSND2yySaaazySed t SN €S 2 LIS iNdssidabi2 yi & rivélato art

20



buon materiale di interconnessione, mentre ad alte temperature sono state adoperate leghe
metalliche o La Cr[40]. la rimozione del calore in un design planare puo essere raggiunta per
dissipazione diretta con spire ad aria, e piu la cella & piccola migliore risulta lo scambio termico.

| componenti di una SOFC possono essere costruiti in modi diversi, la principale differenza nelle
tecniche di preparazione consiste nel supporto di cella, la quale pud essere auto supportata
680QSGIONRPR2 S fQSEtSHGGNREAGE a2adGdSy3zy2 1+ ad
supporto anodico, catodico o elettrolitico.

In una struttura a supporto anodico, adoperano un elettrolita spesso 20 >m la temperatura di
esercizio puo essere ridotta fino agli 800°C, che porta ad una diminuzione significativa dei

materiali richiesti.

Le reazioni elettrochimiche hanno luogo nella regione di contatto tra tre fasi (TPB): un conduttore
ionico, un conduttore elettronico (catalizzatore) e la fase del reagente. Per migliorare la
O2yRAzGGAGAGL A2y AOF RStEtQStSGGNRR2 |t FAYS
RStfQSt SGGNRR2E aA ySOSaaaidl RA |33AdzyaISNB

corrispondente quantita di materiale catalitico.

I:i anode E clectrolyte m cathode

Figura7: corFigurazioni SOFC a supporto catodico (a), anodico (b), elettrolitico (c) o auto supportata(d)

Le SOFC, come gia descritto in precedenza, possono essere classificate in base al tipo di supporto
di cella, o alla temperatura di esercizio (alta, media o bassa). Nel caso di celle supportate

elettrodicamente, sebbene presentino problemi in caso di produzione di massa, hanno prestazioni

R

NEf I GAGFYSYGS FEGSY aANFTAS Ff NAR2GG2 &aL)Saaz

hanno strutture relativamente forti, e sono meno suscettibili a cedimenti di carattere meccanico.
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La temperatura di esercizio a cui opera la SOFC dipende principalmente dal tipo di materiale

St SGUNREAGAO2 dziAtATT I G20 1 {hC/ 6¢ Fwmnnncl U
NI 33AdzyIAYSyid2 RA E0G0S GSYLISNF GdzNE LISNI | gSNB
gli anodi piu comuni sono a base di Ni, e la loro struttura risente dei cicli di riduzione e ossidazione

a cui la SOFC puo essere sottoposta nel corso della sua vita, poiché i cambiamenti volumetrici

possono causare danni strutturali alla cella e quindi limitarne i tempi di vita. Le celle a supporto
FYy2RA02 KlIyy2 &0GNIGA SEtSGANREAGAOA NBfIFGADHY

quindi piu vulnerabili ai cicli redox[41,42].

Le celle a supporto elettrolitico presentano diversi vantaggi rispetto a quelle a supporto anodico:
per esempio sono meno suscettibili a fallimento a causa dei cicli redox,. Ad ogni modo, le
prestazioni di tali celle sono relativamente basse a causa della necessita di impiegare strati di
elettrolita molto spessi come principale supporto meccanico, e di conseguenza le temperature di
esercizio richieste sono piu alte per ottenere prestazioni accettabili. Le attuali modalita di
assemblaggio delle SOFC consiste nel fabbricare elettroliti contenenti regioni sia a strato spesso
che sottile. Le prime (150-200>m) agiscono da supporto meccanico, mentre le ultime (30-50>m)

forniscono migliori prestazioni elettrochimiche grazie ai bassi percorsi di trasferimento ionico.

1.4.1 PRINCIPALI MATERIALI USATI NELLE CELLE:

I materiali comunemente usati per le SOEC sono molto simili a quelli usati nelle SOFC. Le tre
O2YLRYSYlGA LINAYOALItA azyz2 tQlFy2R2> Af Ol (i2R2
esempi:
1 Materiale elettrolitico:
0 conduttore ionico denso di zirconia (ZrO;) drogato conY,Os: alta conduttivita
ionica, stabilita termica e chimica alle temperature di interesse (800/100°C)
0 ScSZ: zirconia stabilizzato con scandio
o0 Lantanium Gallati (LGSM, a struttura di perovskite)

M Catodo:
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o Ceria drogato di Sm (SDC) con nano particelle di Ni disperse
o Composti di ceria/titania

1 Materiali astruttura di perovskite a base di La con componenti di Sr,Mg,Cr (LSCM Anodo:
o Composti di La (principalmente LSF, LSCo, LSCF, LSCuF) o di Ni (Nd2NiO4, SFM). Tutti

a struttura perovskitica

Sebbene i materiali tipicamente impiegati nelle SOEC siano praticamente gli stessi di quelli delle

SOFC, le condizioni operative sono diverse; questo ha fatto emergere diversi problemi. Bisogna
considerare che le condizioni operative in modalita elettrolitica cambiano drasticamente, con
O2yasS3dsSyT S +aaz20AlaGS +EtQFtdl O2yOSYyiUNIT A2Y
Fff QAYGSNFIF OOAl vwno8

1.4.2. MATERIALI PEROVSKITICI:

DfA 23aARA RStfl LISNRGalAGS az2y2 ddyhadekiarlad NI I y (i
stato solido. Le perovskiti hanno formula generale LnMO3 (Ln =terra rara e M= metallo di
transizione) e sono utilizzate per una vasta gamma di proprieta elettriche e magnetiche: ad

esempio LaNiO3 € metallico a causa delle forti interazioni O-M-0[44], mentre LaCoO3 € un isolante

a temperatura ambiente, mentre subisce una transizione a materiale metallico a 1200°K[45] ed &

stato utilizzato con successo come catalizzatore redox per gli scarichi CO e NO delle
automobili[46]. LaMoO; presenta dzy’ QSy 2 NY' S Y I 3 yrSeiitdve Bpalisazoii Sofk | wn
elettrodo nelle SOFC. LaFeO; A Sy S | yOKQSaaz2 dzal G2 02YS YI GSN
per la produzione di ossigeno[48]. Per un uso efficace di tali materiali, € necessario che essi si

presentino come film sottili, come monostrato o layer by layer.

Agli inizi dello sviluppo delle SOFC é stato osservato che elettrodi di LaSrMnO3 erano stabili alle

O2yRATA2YA RA fF@2NR RStflF OStftl S LR&tuseRSIIlI Y
RSttt Q2aaAra3asSy2e ¢dzidl oAl | OFdzal RSt olaaz O2:
GSNAR2 Q2aaA3Sy23y 8§ LIAG | LIINBLINRFG2 fQdza2 R
a20N}F GSyarzyS LIAG ol aal L1tBtblIdat homeNth dheldAraha2stitt R S f
O2yR20G0UA &GdzZRA &adzt Q2a3aAR2 RA %NJ RNR3IIG2 O2Yy
osservato che un catodo costituito da una miscela di LaSrMnO3/ZrO,-Y,03 fornisce una migliore
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attivita per gliioni0O* e L2 84 A SRS dzyl YIF3I3IA2NB I NBI St SGdaNRI

catalitica complessiva a basse temperature

[ S LISNe@glaiAidAar | o6FasS RSA YSiGFrttA RA GNIyaatl:
materiali ceramici, che trovano impiego in numerose applicazioni industriali grazie alle loro

proprieta elettriche e catalitiche. Per esempio, polveri fini di Ni e/o Co su una base di perovskite

hanno grandi potenzialita come elettrocatalizzatori in ambienti alcalini e possono anche essere

impiegati come catalizzatori di combustione in applicazioni a temperature intermedie o0 basse. un

certo numero di perovskiti sono anche utilizzate in ambienti ad alta temperatura, sia come

St SGTGNRRA OKS AyGSNO2yySaairzyir LISNI {hcC/ 2 YSY
'Y {h9 ARSIfS R20ONBK0606S O2YLIASNE fQSt SGUNRE Aa&A
F LILX AOF (G2 Ay dzy {h9 NBIfS RS@GS SaasSNBE dzy LRQ
S tS OFIRdziS 2KYAOKS RB8A t Q8tISHINURDAGEOPRGEOSY {§
AYFSNA2NSE RA GSYLISNI GdzNF + wmnnnc/ X az2adz2 At |
e abbastanza efficiente, almeno con le tecnologie attuali. Le SOFC invece forniscono buone
prestazioni a temperature anche inferiori agli 800°C.

+Aal2 OKS tQStSUGNRR2 Ff€ftQFENRI & 0O2YdzySx@iSydsS
az2y2 FyFEATTEFGA A OFNR STFSUGGA RA O2YLRAAT AZ2Y
e LSF) presentano una perdita di polarizzazione molto piu bassa rispetto ai catodi LaSrMn (LSM). la

ragione principale per cui questi ultimi vengono utilizzati a dispetto di questa caratteristica sta

nella loro maggiore facilita di assemblaggio e fabbricazione, poiché LSM puo essere assemblata al

YSZ a temperature relativamente alte senza formare strati isolanti di ossidi di La (nello specifico

LaoZr,07 e SrZrO3).

Uno studio recente [49] K LISNBF RSGSNXYAYylI G2 OKS f QAWIISRSYI
aumenta nel tempo durante la polarizzazione anodica. Un secondo studio[49] ha dimostrato che

gli elettrodi LSF-YSZ forniscono ottime e stabili prestazioni durante il processo di elettrolisi, a

differenza del LSM-YSZ che presenta pessime proprieta nelle medesime condizioni;

Alcuni studi [49] hanno portato alla conclusione che esiste una corrispondenza diretta tra le
LINBadGlrT A2yA RA [{aX [{C S [{/2 O02YS IFy2RA {h
ddzo Aa0S y20S@2tA OF YO A Y&igha (Haanbdich & cadotligaybEoNchel 2 Y S

la relazione lineare tra il potenziale di cella e la densita di corrente (J) puo essere attribuita ad un
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effetto di compensazione tra i due elettrodi (lato alimentazione e lato ossigeno) per un singolo set
di materiali, il fatto che tale linearita venga mantenuta per tre differenti elettrodi lato aria
O2NNRALRYRSY(GA Ffft2 atSaaz2z StSGGNRR2 RSttt Qlf,

non puo variare significativamente a prescindere dal materiale utilizzato.

[ RAAFGOGADIT A2y S OKYSZ diradtdla SolirBzazibne dnclSa s@ygerisdd 2 R 2 |
che questo materiale sia piu efficace come catodo nelle SOFC che come anodo nelle SOE. E

necessario polarizzare catodicamente la LSM-YSZ affinche esibisca buone prestazioni a basse
GSYLISNIGdzNBd [ QFGGABITA2YS aaz20AraF | GFES L
del LSM, e tale stato non puo essere mantenuto durante la polarizzazione anodica.

Elettrodi a base di LSF e LSCo non richiedono una polarizzazione per esibire basse impedenze

come catodi nelle SOFC, e mantengono tale caratteristica anche come anodi nelle SOE. Il problema

di tali materiali sta nella poca stabilita nel lungo periodo, vista la loro tendenza a compiere reazioni

allo stato solido con YSZ. Ad ogni modo, composti LSF-YSZ sembrano ragionevolmente stabili come

catodi nelle SOFC, o almeno a temperature inferiori agli 800°C[50].

' YOKS Af OF YOALYSy(2 RSff I LINBaaAzyS LI NI A
determinaziz y S RSt S LINBadlil A2yA RStfQSt SGGNRR2T RA
sovratensione, ma anche questa e difficile da determinare, per due ragioni principali: la necessita

di adoperare un elettrodo di riferimento ( che pud portare arisultal A’ SNNRY SA Ay Ol &
valutazione della geometria di cella [51]) e la determinazione esatta del potenziale di Nernst in

caso di sistema trifasico.

Secondo uno studio [49] la sovratensione € notevolmente ridotta in caso si lavori sotto ossigeno

che sotto azoto.

1.5 METODI DI SINTESI:

la sintesi di una polvere con caratteristiche fisiche ben definite e il primo passo importante per
F NNA @I NBE R dzy QF LILIX AOFTA2yS STFFAOFOSY LISNI R
notevolmente le prestazioni del materiale, ove esso sia impiegato come catalizzatore o processato
Ay &aS3daaid2 O02YS FT2NXI &aAYGSNARITIdFI® {S60SyS
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inviare sul campione una miscela in cui i reagenti secchi sono mescolati intimamente (tipicamente
23a4ARA Sk2 OFNDB2ylFGAOS aAiAly2 Gdzid Q2N dziAf AT
AOAT dzZLILI GA RAGSNEA YSUG2RA FEUGSNYylFaGdA@Ar OKS Kl y
sono avuti con i metodi SFIFD (Sprai Freezing-Freeze-Drying)[cit], il metodo del citrato amorfo e

j dzStt 2 NBOSYUSYSyiGS a@Aaftdzldl G2 RStfQSaLX 2aA2y
OAGFGAZ ljdzSttA OKS aA ol alyz2 adzZ tF LIBQ@&LIA G T
di agente complessanti o precipitanti in quantita relativamente grandi, che devono poi essere
necessariamente rimossi in fasi successive(tipicamente per calcinazione) e cio aumenta la
possibilita di contaminazione. Sebbene il metodo esplosivo sembra ottenere eccellenti risultati,

esso richiede misure di sicurezza consistenti per poter essere applicato in maniera sicura.

Wet impregnated/infiltrated cells: / 2 YS 3JAt RS&AONARGG2 LINBOSRSYyGSY
una SOFC contengono generalmente catalizzatori o materiali elettrolitici allo scopo di migliorare le
prestazioni della cella aumentando la lunghezza del TPB attivo. Questa struttura elettrodica é
generalmente realizzata semplicemente mescolando le polveri del catalizzatore con quelle

dellQSt SGOGNREAGF Y aSO2yR2 dzy NIFLILIRZNI2 LINSOSRSYy
dove i materiali ottenuti sono perfettamente omogenei, gli elettrodi ottenuti sperimentalmente

sono materiali porosi eterogenei, e di conseguenza si prevede un andamento non omogeneo delle

reazioni elettrochimiche che avvengono su di essi, principalmente a causa delle zone isolate o

inattive delle TPB. Il numero delle zone inattiva puo variare da cella a cella a seconda della
O2YLIRaAl A2y S RSt dnddb tefapdvat® iRtpidi mRcBldmend, eRrkhe delle

condizioni ambientali presenti durante il processo. Queste appena elencate rappresentano le

principali cause per cui due celle apparentemente fabbricate allo stesso modo abbiano prestazioni

differenti, e rappresentano i principali campi di ricerca e sviluppo degli ultimi studi, in particolare

in quelli di scale up.

Alcune possibili formazioni di zone inerti sono mostrate in Figura 8:
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Figura8: esempio di struttura ideale (&), struttura con vacanze in cui € ostruito il passaggio elettronico(b) strutture con legune in

€ ostruito il passaggio ionico(c)

Un esempio di microstruttura elettrodica ideale €& rappresentata in Figura 8a, la quale non

presenta alcuna lacuna ionica e quindi non sono ostacolati né il trasferimento ionico né quello

St SGUGNRYAO2d 5QIfGNR Olyid2 ySttS FAIdz2NE yo S
impediscono o limitano la conduzione elettronica e ionica rispettivamente. In questi casi devono

essere introdotte fasi elettroniche o conduttive in scala nanometrica allo scopo di aumentare il

numero di siti attivi elettrochimici, e quindi migliorare le prestazioni della cella.

| metodi di wet impregnation/infiltration si sono dimostrati i piu affidabili per risolvere questo
I3SYySNB RA LINRPO6fSYFY &A LRyS tF az2ftdd A2y S &dz
ySEt QAYGSNF &l NXzi G dzedrto nuagieddi GtepLapetuti. |1l NBteing vieke2 LJ2 ¢
temprato a temperature inferiori a quella di sintering per formare nano particelle attorno alla

&0 NHzG G dzNF  LINAYOA LI £S RSEtQStSGUNRR2® ¢NI YAGS
catalizzatore direttr YSy 4 S y Sttt adNHziGdzN? RSttt QSt SGONRTE A
A2y A0F yStftQAYGISNRE St SIGGNRBR2I YSYUNB I O2yR
formazione di una rete conduttiva tra le particelle di catalizzatore impregnate y St € QS S G G N

pOroso.

Mixed conductive phase infiltration: la tecnica appena descritta viene impiegata principalmente
per convertire, ove possibile, le dead zones in siti attivi elettrochimici o per migliorare le
prestazioni di cella aumentando il numero di TPB. In questo aspetto, CeO, drogata con Gd 0 Sm
6D5/ k{5/0 8§ fQ2aaAiAR2 LIAG O2YdzySYSyiuS dziAftAll
OFrG2R2d L FLFLdidG2NRA OKS &SYONIy2 AyTFtdsSylNB Yl
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a quantita di fase infiltrata, le proprieta strutturali e i parametri di infiltrazione (che includono il
trattamento termico). In particolare, il controllo della porosita finale € molto importante per
ottenere alte prestazioni elettrochimiche, dato che essa determina il numero di TPB e influenza il

trasferimento di massa.

Altri metodi di sintesi sono via Pulsed Laser Deposition (PLD), rf sputtering o MOCVD[52,53,54]. ad
ogni modo queste tecniche richiedono grandi quantita di energie e un sistema ad alto vuoto, oltre
FR dzyl F2yi4S LRGSYydS fFaSNI 2 A2yAOF® [ AAYy(S

ed economica alla preparazione di film di ossidi e idrossidi.

1.5.1. SINTESI ELETTROCHIMICA:

Le difficolta incontrate durante la sintesi di solidi inorganici, tenendo in conto che le limitazioni

della diffusione allo stato solido, sono state tradizionalmente superate riducendo il volume delle

particelle dei reagenti o eliminando direttamente la necessita della diffusione impiegando

soluzioni solide o composti precursori. Queste due strategie hanno portato allo sviluppo di un

vasto numero di procedimenti a basse temperature per la sintesi di solidi inorganici.

Una terza alternativa, applicabile nel caso in cui le specie diffuse siano cariche o il mezzo diffusivo

AAL LER2NR&az2z &a0NXGATFTAOFNG2 2 RAFSOGGA@2: adal vy
LRGSYTALFES StSGONRO2d vdzSaidl GSOyAldls 0O2YdzyS
prodotti desiderati anche a temperatura ambiente, ed é stata inclusa in un gran numero di

LJdzo6 6 f AOFT A2y A O2YS 2G§0AYF G4SOyAOlF arayidiSarAodol y
Negli ultimi dieci anni sono stati raggiunti due rilevanti sviluppi:

{dzf FTNRBYUGS a0ASYiGATAO2ZI KS\WAIDERNEdDicAt® widhuoS A LIN
prospettiva nella sintesi allo stato solido, concentrandosi su un approccio basato sui sistemi

chimico-Y SOOI yAOA S Af O2yiNRtft2 OAYySGAO2 fdzy3az2
era precedentemente focalizzata sulle vie a bassa temperatura, la possibilita di esercitare controllo
OAYySiAO2 adzZ S GNIAF2NXNITA2yA Ftft2 aidlidz2 az2t
materiali metastabili e le interessanti proprieta da essi mostrati[56].

Sul fronte tecnologico, la sfida nello sviluppare congegni elettronici a base di ossidi ha portato ad

un enorme sforzo verso la fabbricazione di film ceramici, con uno spessore compreso tra la scala

micrometrica e nanometrica. Attualmente, le tecniche utilizzate allo scopo includono la PLD, rf
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sputtering, MOCVD. Molte di queste tecniche richiedono procedimenti a due step. Nel primo, il
materiale ceramico e sintetizzato in bulk attraverso qualungue metodo convenzionale sia ritenuto
LA G | LILINE LINR I (i 2 pedifi® NVel ed&ia 4tdp, Nk peliSt\pridsgato & ceramica &
bersaglio del raggio di un laser ionico/elettronico ad alta potenza e viene catturato su un substrato
freddo. Queste tecniche, come gia spiegato, richiedono dispendiose quantita di energia e/o un
ambiente ad alto grado di vuoto. Inoltre, la qualita e composizione del precipitato sono molto
dipendenti dalla velocita di sputtering. Le tecniche finora menzionate non sono in grado di fornire
strati di deposizione omogenei su supporti curvi, e non sono applicabili in fasi a bassa
temperatura, poiché i fenomeni di irradiazione porterebbero alla decomposizione del materiale.

E quindi necessario sviluppare nuove tecniche semplici e poco dispendiose per ottenere strati

ceramici che possano essere assemblati su una grande varieta di superfici.

1.5.2. CARATTERISTICHE SINTESI ELETTROCHIMICA:

la sintesi elettrochimica si ottiene facendo passare una corrente elettrica attraverso due o piu

elettrodi, separati da un elettrolita. Per definizione, la sintesi ha w2 32 | £t QAYy G S
elettrodo/elettrolita. Di seguito vengono elencate alcune caratteristiche che distinguono la sintesi
elettrochimica dagli altri metodi di sintesi:

Il fdz232 |ffQAYGSNYy2 RSt R2LILIAZ &l NI d2Z3Q2ANRAlYC
delle decine di migliaia di V/cm?. In tali condizioni, le reazioni portano comunemente a prodotti

che non possono essere sintetizzati per normale via chimica.

Lf LINPR2GUZ2 & RSLIRaAdGlG2 &adz £ QSt SGamRRA, a2040
dzy QA y (i S NF-sold®fAcilita | chedpitizdli Bnd strato di ricoprimento uniforme su substrati

di qualunque forma, specialmente se un contro elettrodo di forma appropriata viene impiegato

per fornire una polarizzazione uniforme

Essendo una tecnica impiegata a basse temperature, ha come limite il punto di ebollizione

RSttt QStSHGGNREAGIET &A Llz5 O2YLISyal NB dziAtATT Iy
di ebollizione molto piu alte degli elettroliti finora descritti.

[l controllo cinetico puo essere esercitato attraverso il controllo della corrente che scorre nella

cella, mentre il controllo termodinamico attraverso il controllo del potenziale applicato.
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E una reazione di riduzione oppure di ossidazione. Compiendo piccoli aggiustamenti sul potenziale
applicato, si puo ottenere una variazione continua e controllata del potere ossidante o riducente,
0 una sua selezione specifica desiderata; questo non puo avvenire in una normale sintesi chimica.
La composizione del film puo essere controllata agendo sulla composizione della soluzione.

Gli esperimenti sono facili da condurre e gli strumenti sono economici e di facile utilizzo.

Esistono comunque alcuni svantaggi: lavorare a temperatura ambiente significa ottenere prodotti

pocod 2 NRAY I A3 OKS O2yRdz0S IR dzyl RAFFAOAES OF
Af LINPR2GG2 LINBaSyidl &aLSaaz2 RStEfS AYLHz2NBITS |
su substrati conduttori.

'R 23yA Y2R23I Siy@Nt Sl G NRAG ARANARG 28 | FFNJ LI NI S
OKSYAalUNReé LRAOKS |RSYLAS IR SYyiGNryYoA 3IFtA &aoz

sottili di materiali ceramici.

il successo di una reazione di elettrosintesi dipende dalla scelta adeguata dei seguenti parametri di
reazione:

1 Unelettrodo inerte o reattivo

1 Elettrolita
1 Temperatura, pH, concentrazione e composizione della soluzione elettrolitica
9 Celle separate o comuni
1

Modalita di sintesi: potenzio statica o galvano statica

Ly dzyl GALAOF StSOGGNRaAyGdSaAx Af NBFISYyaGdSs RA
a2f AR2Y OA35 KI 02YS 02yasS3adzsSyilt+ €1 RAYAYdz Az
NEFT A2y Sod L RdzS LI NI Y S NJanddndgn€® delaYdaibméEohoy G A OK S
Corrente di deposizione

Potenziale di cella

Entrambi possono essere controllati in funzione del tempo durante la reazione.

Nella sintesi galvano statica, si puo esercitare un controllo sulla velocita di reazione che porta alla
RSLI2AATA2YyS S [fftlF F2N¥YITA2yS RStfQIF3ISyasS LI
migliorando il controllo della morfologia. Con ogni evidenza il potenziale di cella cambia al
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RAYAYdZANSE RSt QFrGGAGAGLE RSt odElpdeszidle sbindificaho NA O 2
le condizioni di reazione che possono portare alla formazione di prodotti diversi .

Una sintesi potenzio statica avviene in una cella a tre elettrodi, polarizzando un elettrodo fino al

potenziale desiderato rispetto ad un elettrodo di riferimento. In questo caso la corrente di cella

decade rapidamente al procedere della reazione, ed entrambi gli aspetti sono dovuti alla velocita

RA RAFTTFdzaA2yS RSEtfS Y2tS02tS RSt NBIFI3ISyidS RI
aiSaasSed [ NBFTA2yS &a2tAdlYSydS LERNIIF FffQ2i
composizione e selettiva in base al potenziale applicato.

In una sintesi potenzio statica, & possibile che non si conosca a priori il potenziale da applicare, per

cui & necessario fare una LSV, con una rampa di potenziale compreso tra i valori E; ed E; (Figura)

OKS NI LIINBaSyidlry2 NRALSIGGASEYSY(dS A LRGSYT AL
Una sintesi potenzio statica puo essere portata a termine se la reazione ha luogo nella finestra di

potenziale compresa nei due estremi appena descritti. In caso contrario € necessario che siano
a0StGA dzy SESGUONRR2 S dzy a2t @SyiaS O2y f QF LILINE
di riduzione. Unacellaincuh £ QFy2R2 S Af OFG2R2 &a2y2 aSLI NI
reazioni di ossidazione e riduzione, e la composizione dei prodotti & controllata dalla composizione

RSttt QStSUUNREAGI D bSEES aAydSaia NBI éterminay 2 2
SYLANROI YSYGS R2L12 ydzYSNRasS LINRP@OSs (SySyR2 as

(a)

¢ (b)

3
\=/
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Figura9: rappresentazione sintesi galvanostatica (a), potenziostatica (b), il potenziale applicator e la risposta della corrente di un

cellaSt SGGNROKAYAOlL RdzNI yiS dzy Q2LISNI T A2y S LRGSYTA2RAYEFYAOFI 600D

[ 2 &GN G2 OSNIYAO2 Llz5 S&aaSNB RSLRaadGlramm Fadn
precipitazione indotta per via elettrochimica avviene facendo passare corrente elettrica attraverso
due o piu elettrodi separati da un elettrolita: quando la corrente passa attraverso una soluzione di

nitrati di metalli, questi si depositano sulla superficie del catodo come idrossidi

[l catodo rappresenta la struttura che deve essere ricoperta dal film depositato e costituisce
f QSt SGONRPR2 RA 1 @2NR 6290 yStftl OSttl St SaidN.
[} NA Rdzl A2yS OFG2RAOI RA dzyl &az2ftdad A2yS RA Yy
superficie e nelle immediate vicinanze del catodo. Le reazioni piu significative responsabili

RSttt QSt SGONRPISYSNITA2YS RA olaiA az2y2 S asS3adzsS

1.Reazioni che consumano H":
@H"+e‘Th | FR&a 2 || 04&
(b)2H* + 26 Th JI(E° = 0.0V)

(QNOSS + 2H' Th  b,%h+ H,0 (E° = 0.934V)
(d)NOsS + 10H" + 2e°ThH  by'I+ 3H,0

wSITA2yS RA StSGGANREtAAA RSt QlF Oldz Y
(€)2H,0 + 265 Th o+ 20HS (E° = - 0.828V)

wSFTA2yA RA NARdd A2yS RSttQlyAzySY
(ANOSS + H,0 + 265 Th by 20HS (E° = 0.01)
(gINOs® + 7H,0 + 8eSTh  by'l+ 100HC (E°= -0.120V)

(NNO3 + 3H20 + 5e = 1/2N2 + 60H (E°=0.01V)
(i)NO3 + 6H20 + 8e- = NH 3 + 90H (E°=-0.41V)

(j) NO2- + 2H20 +3e-A 1/2N2 +40H-
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1 Reazione di equilibrio ammoniaca ammonio:
(k)NH 3+ H20 <-> NH4+ + OH-

¢FfA NBFITAZ2YA S At O2yasd3dsSyids dzySyidz RSt |

formazione di idrossidi e idrossinitrati metallici:

M™ + nOH A M(OH), @
M™ + (n-x) OH + x(NO3) A [M(OH).«(NO3)8 @

[ QSYdAGtEt RSE€QlFdzySyid2 RA LI RALSYRS RFEf LGS
lavoro; ciascun materiale possiede una specifica conducibilita e ciascuna reazione di ossido-

riduzione ha luogo, sulla sua superficie, ad un valore di potenziale piu alto di quello standard,

poiché esso & comprensivo di una sovratensione il cui valore dipende dal materiale costituente

f QS fd@si)i N2

Le reazioni di precipitazione degli idrossidi possono tuttavia competere con la reazione di

riduzione dello ione metallico nel caso di elementi facilmente riducibili (come per esempio il Rh):

(hyM™+ne‘ThH &

In generale & termodinamicamente preferita sulle altre la reazione che possiede il valore di

potenziale piu positivo quando un potenziale catodico € applicato. Reazioni del tipo (f) e (g) hanno

un valore di potenziale piu positivo rispetto alla maggioranza delle reazioni di riduzione dei cationi

metallici. In un bagno contenente nitrati dunque la deposizione di idrossidi prevale su quella dei
metalli[57].

Molti degli studi compiuti in questo campo [58] impiegano bagni di nitrati, assumendo
implicitamente il ruolo preponderante dellariduziz Y S RSA YAGNI GA y St f QSt Si
LfGNB Ay @SadAaal i A2y i, 58 dero O&tra® dhé ks deypivdottcle RA  a
molto piu alta partendo da bagni di cloruri che da bagni di nitrati. Visto che gli ioni cloruro non
partecipano in alcuna reazione di riduzione anionica, le reazioni di evoluzione di idrogeno (HER)

azy2 S dzyAOKS NBalLRyaloAtA RSttt Q&M BBHSY S

dei gas genera porosita nello strato di precipitato; i trattamenti termici successivi alla deposizione
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di idrossidi li decompongono nei rispettivi ossidi, conservando nel caso specifico la morfologia e

porosita dei precursori [58].

2.PARTE SPERIMENTALE:
La sintesi viene effettuata attraverso il me t

Le misurazioni elettrochimiche sono state eseguite impiegando le tecnica di voltammetria ciclica e
cronoamperometria, e sono state condotte impiegando un AUTOLAB (PGSTAT12, Metrohm)
interfacciato con un pc. La cella elettrochimica a singolo comparto usata € costituita da un elettrodo
di lavoro (WE), un elettrodo di riferimento a calomelano saturo (Amel, SCE) e un elettrodo

ausiliario, o controelettrodo, costituito da un filo di Pt (Sigma Aldrich, CE).

Sono stati impiegati come elettrodi lavoranti lastrine di Pt e lastrine di acciaio(55% circa di Fe, 15%

circa di Cr, 6% Ni e 1,5% Mn) nelle prove di cronoamperometria, e fili di Pt nelle prove di

voltammetria ciclic a ; B stat a utilizzat a anche una
cronoamperometriche, ed essa  assimilabile
delimitata alla superficie piana al cemot r o

permettendo il passaggio di corrente, ed ¢ é stato posizionato in modo da circondare sia lo SCE che

il WE allo scopo di favorire lo scambio di carica e ottenere una deposizione uniforme.

Per mantenere basse le resistenze del sistema e quindi le cadute ohmiche, le aree elettroattive degli
elettrodi di acciaio si sono sempre mantenute tra 1 e 2 cm”2 (area determinata geometricamente),
mentre | 6area del filo di Pt ~ stata deter mi
successivo confronto con elettrodo di area nota; una spiegazione piu esauriente di tale procedura

viene descritta in seguito nella discussione dei risultati.
2.1.PROCEDIMENTO:

Si prepara una soluzione di La(NO3)3; e Fe(NO3); di concentrazione totale dei metalli pari a 0,15M,
con un preciso rapporto [La]/[Fe]. Pud anche essere aggiunto Sr(NO3), in modo che [Sr]+[La]=[Fe]
mantenendo sempre la concentrazione totale dei metalli a 0,15M. qualunque sia la composizione
della soluzione, il pH viene sempre corretto con HNO3 concentrato fino a circa 1,95 poiché studi
precedenti hanno determinato tale pH come valore ideale per una buona efficienza di

deposizione[61].
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Figura 10: rappresentazione cella

200mL di tale soluzione vengono utilizzati n e
collegato al contatto in modi diversi a seconda della tipologia dello stesso: la lastrina (di Pt o di
acciaio) viene collegata direttamente, mentre la gabbia di acciaio e il filo di Pt sono legati al
contatto tramite fili di Cu. Ad ogni modo, qualunque sia la tipologia di elettrodo lavorante, questo
viene sempre lavato con acqua e successivamente con acetone prima di ogni prova. Nel caso in cui
| el ettrodo sia stato precedentemente adoper s
sia rimasto del precipitato, nel caso della gabbia di acciaio o del filo di Pt) esso viene immerso in
una soluzione di H,SO4 0,1M affinche il precipitato si sciolga, e successivamente si procede al
lavaggio con acqua e acetone. Nel caso in cui il precipitato fatichi a sciogliersi, sono state effettuate
prove di voltammetria ciclica in H,SO, 1M compiendo una decina di cicli circa a potenziali
compresi tra 1,35 e -0,25V con velocita di scansione di 0,5V/s; questo metodo é stato impiegato

anche per determinare la superficie elettroattiva dei fili di Pt.

Il contro elettrodo viene avvolto lungo le pareti della cella, in modo tale da essere sempre alla stessa
di stanza dal centro della cell a, | uogo dove v
una variazione di densita di corrente applicata, compresa tra -1 e -60 mA/cm”2; allo stesso modo

anche | 6influenza del tempo di sintesi  stat

Dopodich® | 6el ettrodo viene estratto -@spd | a s
successivamente in acetone (per lo stesso intervallo di tempo) e poi messo in stufa a 40°C in attesa

di completa essiccazione.
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2.2.ANALISI DEI CAMPIONI:

Lo sviluppo delle condizioni di sintesi e stato condotto sulla base dei risultati ogni volta ottenuti

dall 6analisi morfologica e compositiva medi an
I campioni di maggior interesse sono stati analizzati al SEM (microscopio elettronico a scansione) e
undindicazione della composizione  staraya ottt
Spectroscopy). Questa tecnica non e adatta per fornire una precisa quantificazione degli elementi

presenti nei campioni a causa della loro superficie curva, come spiegato nel successivo paragrafo di
discussione dei risultati. La caratterizzazione SEM ed EDS é stata eseguita utilizzando un 50
Instrument Series EVO (LEO ZEISS) dotato di un sistema di micro-analisi EDS INCAEnergy 350 e

un INCASmartMap per visualizzare la variazione spaziale degli elementi (Oxford Instruments
Analytical).

Il SEM rappresenta uno strumento attraverso i
non-distruttiva: esso consiste di una colonna elettronicaincima al |l a qual e ~ coll o
elettroni (generalmente un filamento in tungsteno o di esaboruro di lantanio) che genera il fascio,

fenditure per la collimazione dello stesso, una camera porta campioni e un sistema di rilevazione
collegagtoadunc omput er per | 6el aborazione dei dat i

Un fascio di el ettroni -~ generato al cannone
lente di condensazione e focalizzato sul campione da una lente. Viene data energia alle spire di

scansione (variando il potenziale al generatore) ed esse creano un campo magnetico che deflette il

raggio in uno schema preciso, sincronizzato con il fascio di elettroni che eccita gli elementi

fluorescent.i del |l o scher mo, per met t gna @aeestai n qu
caratteristica differenzia i/l SEM da un microc
campione.

! fascio di el ettroni col pisce il campi one,

Afbackscatter ed o ]ti,da uc detectorweeondgrio o an detedoc mokscatter, dove

sono amplificati e analizzati. Vengono anche emessi raggi X caratteristici e radiazioni nel campo

UV, visibile e IR.

Gli elettroni secondari sono convenzionalmente definiti come aventi energia pari o inferiore a 50eV

e provengono dall dinterazione del fasci o prir
valenza. Gli elettroni secondari forniscono informazioni sulla morfologia del campione in quanto

| 6i mmagi ne app ail segnale erafforzato nekde zone inpcu $i dsénte di un effetto

idi spigol oo. Per guanto concerne invece gl

undenergia superiore ai 50eV, der i vaniould a | f
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atomici, e forniscono informazioni circa il numero atomico medio del volume di interazione.

Questo risulta in diversi toni di grigio, tali che elementi piu pesanti (con un elevato Z) appaiono in

toni di grigio piu chiaro.

Loampi ez z a lidat Hel campione dipende dala precisione della convergenza del fascio

di el ettroni in uscita dal cannone elettrico.
ampia. La messa a fuoco e ottenuta variando la corrente erogata alle lenti di focalizzazione.

Mi surando poi | 6energia e |l a distribuzione de
sul campi one, utilizzando un rilevatore a di
qualitativa e quantitativa del campione, che possa pertanto riconoscere e quantificare gli elementi

chimici presenti nella zona indagata (EDS, spettrometria per dispersione di energia).

Il campione & posto in una camera a altro vuoto (10°Tor r) poi ch® | daria i mp:
del fascio (data la bassa energia degli elettroni) e deve essere conduttivo, altrimenti produce cariche
elettrostatiche che disturbano la rivelazione degli elettroni secondari.

Durante le analisi svolte per questo lavoro e stato notato che il raggio di elettroni che colpisce il

campione ne altera fisicamente (anche se in modo lieve) la superficie, incidendola e delimitando

| 6area in esame,; ad i ngrandi ment i pi % bassi

rettangol are dell 6i ngregemradi ment o pi % alto wusat

3.DISCUSSIONE RISULTATI:
3.1. STUDI PRELIMINARI :

Obiettivo del lavoro di tesi e la produzione di uno strato a base di LaSrFe attraverso la
precipitazione di idrossidi su un supporto conduttore al fine di produrre uno strato LaSrFeOj; tipo
peroskitico. In particolare sara valutata la possibilita di ottenere un rapporto omogeneo e prossimo
alla composizione LaggSro4FeOs attraverso il controllo della precipitazione assistita per via
elettrochimica.

Si e deciso di studiare dapprima la coprecipitazione LaFe: la soluzione di partenza utilizzata é stata
preparata con un rapporto La/Fe=0,66 e una concentrazione totale di 0,15M, mantenendo un pH

iniziale di circa 1,95 in coerenza con i lavori precedenti®’

. Le prove sono state effettuate
principalmente su supporti di acciaio: le analisi EDS hanno mostrato una composizione del
materiale di partenza contenente 55 % ci rca di Fe, 15% circa di C
EDS dell o stesso material e cal doidnGstllasuparfic 00 AC
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(dovuto alla formazione degli ossidi), e una diminuzione in % atomica di Fe, mentre la % di Cr

assoluta e rimasta invariata mentre € cresciuto il rapporto Cr/Fe. La morfologia risulta notevolmente
modificata dal trattamento ad alta temperatura, mostrando la comparsa di conformazioni cubiche su

tutta la superficie. Queste osservazioni fanno quindi supporre che vi sia la preferenziale formazione

di ossidi di cromo sulla lastrina durante questo processo.

Dur ant e t ut t aelsuppertop staia getermihad geometacamente al fine di riuscire a

definire il valore della corrente da applicare per ottenere la densita di corrente desiderata.

Le prove iniziali hanno avuto durata compresa tra i 1800 e i 7200s, allo scopo di determinare
variazioni significative di precipitato in questo intervallo di tempo, con densita di corrente (J) di -
10mA/cm”2. Per tempi superiori ai 1800s la quantita di precipitato € stata tale da formare degli

accumuli che si staccavano dal supporto, per cui si & deciso di diminuire sia i tempi che la densita di

corrente.

La prova successiva ha avuto durata di 1800s, con densita di corrente di -8 mA/cm”2(Figura 11). La

quantita di precipitato rimasto sul supporto € sufficiente per una buona analisi al SEM. Sono stati
rilevat.i al meno due strati di depositato e
superficie dell 6el et t r o dedle vicihagze détla saperocmie cate d i
all 6all ontanar si dall a stessa, ma ri mane molt
atomica di Fe nelle vicinanze della superfici
per cui non e da considerarsi un dato attendibile nel calcolo del rapporto La/Fe. Questa valutazione

pu, essere estesa a tutte | e prove successive

EKT =20 Signald = 21 Dt 31 Mar 2015 — g ENT =20 Signel & = SEY Date 51 Mar 2015 um ENT=20 Signal A = SEY Dsto 51 Mar 2015
Wo= 65 mm Mag= 100X Tima 130749 [ Wo= 85mm Mag= 100%x Time 120859 1 wp=asmm Mag= BADEX Time 130635

@ (b) (c)
Figura 11 a,b,c :ingrandimenti elettrodo Steel. Soluzione Fe9La6 (0,18vHA/cni 1800s

Le immagini al SEM hanno mostrato una grande formazione di bollediH, dur ant e | despe

che hanno staccato parte del precipitato dall

strato di idrossidi efdirminlierdddadgsamahmement
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Nelle prove successive sono state quindi applicate J di -6 e -4 mA/cm? sia per limitare
| 6i nnal zament o del potenzial e, e di conseguen
uno strato di precipitato uniforme, mantenendo comunque inalterate la durata delle prove. Si €
deciso di effettuare due sintesi su un supporto di Pt per diminuire la resistenza totale del sistema e

verificare | 6adesione su un materiale diverso

EHT = 20,00 K/ Signal 4= SE1 Date 220 Apr 2015, EHT =2000 4 Signal A= SE1 Date :20 Apr 2015 — m EHT = 2000/ Signal A= SE1 Date :20 Apr 2015
WD= 80mm Mag= 100X Time 16:58:07 — WD= £0mm Mag= 1.00KX Time 155544, WD = 8.0mm Mag= 1D00KX Time :18:5507

(@) (b) (©
Figura 12 a,b,c: ingrandimenti elettrodo Pt. Soluzione Fe9La6 (0,156 A/cm 1800s

Si pu, notare che | 6adesi one  (Figord R)wispéttona@int e 1
uno di acciaio. Sono ancora presenti le tipiche imperfezioni causate dalla generazione di bolle di H,

ma in numero ed entita minori rispetto a quelle riscontrate a J piu alte (Figura 11 a,b,c). Dalle

anal i si EDS il rapporto La/Fe (in % atomica)

superficie.

Signal A= SET Date 20 Apr 2015 1 EHT =20.00 Signai A = SE1
BOmm Mag= 100X Time 164426 - Meg = 10.00 KX

(@) (b) (©)
Figura 13 a,b,c: ingrandimenti elettrodo Pt. Soluzione Fe9La6 (0,158HhA/cm”2 1800s

Si pud notare che applicando una J di -4mA/cm? (Figura 13 a,b,c) si ottiene un singolo strato di

precipitato, di cui perd sono rimasti solo dei frammenti, mentre il resto della superficie
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del | 6el ettrodo di Pt non risulta ricoperta d:

atomica di Fe, ma una scarsa presenza di La.

E6 stata fatta anche una prova -Gnd/crdXx(Eguralido per
a,b,c).

Oms 20pr201s [ = inal 20 At i I AT 22000k Sigra A= SE1 Oate 20 4pr 2015 FEE
Tima 16:15:44 — - Time (16:15:25 WD = B0 mm Meg= 10.00KX Tims :16:15:01
i pr N

(@) (b) (©)

Figura 14 a,b,c :ingrandimenti elettrodo Steel. Soluzione Fe9La6 (0,18NM)A/cm”2 1800s

Le imperfezioni dovute alle bolle sono presenti in quantita analoghe a quelle trovate sul supporto in
Pt. In questo caso € possibile notare come sia visibile un secondo strato compatto piu esterno
(Figura 14c) rispetto a quanto osservato su Pt. Probabilmente questo si era formato anche nella
prova precedente ma in questo caso non si ha avuto il distacco durante le fasi di risciacquo o di
essiccazione. La composizione di guestoul ti mo

La/Fe massimo di 0,16.

Si € concluso che abbassare la J sotto i -6mA/cm”2 ha avuto come effetto la quasi totale scomparsa
del La dal precipitato, e che quindi la J applicata non influisca solo sulla conformazione o quantita
del precipitato, ma anche sulla sua composizione chimica. Questo fattore era in realta previsto
poiché se si vuole precipitare un materiale tramite la tecnica di elettrogenerazione di basi, la
quantita di precipitato dipende dalla quantita di basi generata. La densita di corrente applicata
influisce principalmente sulla cinetica della reazione, non sulla termodinamica (per la quale si puo
fare maggiore riferimento al potenziale), pertanto ad una maggior densita di corrente corrisponde un
maggior numero di elettroni scambiati ed quindi una maggior quantita di basi generate che
determinano quindi i pH in prossimit”™ dell 0e€

degli idrossidi in funzione di esso.

Infatti prendendo in considerazione i pH di precipitazione degli idrossidi delle specie interessate. si
evidenzia come | 6i dr os $4 edidentechénte lomraggiuntenelle pravet a ¢ i

a bassa densita di corrente.

40



Per dare maggiore solidita a questa ipotesi sono state effettuate varie prove per determinare
| 6andamento delzepldehélbkeéetvvtcoda | avorant e. A
elettrodo a vetro, sul quale é stato posto un filo di Pt (elettrodo lavorante). Esso e stato avvolto
attorno all 6elettrodo a vetro, i n mbldlod ester o
del filo e stato legato un cavo di rame, per permettere un buon collegamento al contatto. Per
determinare | 6area del filo con | a massima pr
KNO;3; 0,45M (in modo tale che la concentrazione dei nitrati fosse uguale a quella presente nella
soluzione LaFe) e la si & confrontata con una stessa prova effettuata su un elettrodo di Pt di area
not a. Tramite | dequazioneodi Eotstapelnldo & 6pacei

elettrodi, facendo il rapporto tra | e corrent

Si e quindi proceduto a fare prove in galvanostatica variando la densita di corrente in KNO3 0,45M.

—— 045M1ApH ]
—— 045M2ApH £ °;
—— 045M3ApH 8
——— 045M4ApH 7]
—— 045M6ApH
—— 045M6A2pH
—— 045M8A1pH
——045M8ADH T T T & T e e a0
—— 045M10ApH t(s)

Figural5:andament o centare gdela dankith di eotrente su filo di Pt in KNOA5M

Si nota che aumentando la corrente si ha un aumento del pH, e un raggiungimento piu rapido del

plateau.

Sono state effettuate le stesse prove preliminari anche con una soluzione di KNO3 0,45M ma di
composizione 50% H,0 e 50% ACcCN, che si ~gi 7 rivelata e
la formazione di bolle di H,. I risultati mostrano un leggero aumento di pH a parita di densita di
corrente applicata rispetto alle prove in 100% H,O. Gli esperimenti utilizzando AcN sono stati
momentaneamente messi da parte, poiché sono da verificare le solubilita dei sali utilizzati in
soluzione: per esempio, il KNOj3 in una soluzione al 100% di AcN é parzialmente solubile anche a

basse concentrazioni (0,45M), mentre in H,O si ha una massima solubilita (a T ambiente). Sebbene
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operare in presenza di AcN diminuisca la formazione di bolle di H,, esso limita anche la
generazione di basi, e di conseguenza rallenta la velocita di reazione. Sono auspicabili ulteriori studi

su come trovare un giusto compromesso tra i due fattori.
3.2.MISURE DEL PH CON ELETTRODO A VETRO:

I n generale si ricorda che Il a riproducibilit?
della geometria di cella (posizione relativa dei 3 elettrodi e posizione del filo di Pt sul bulbo
del | el ettrodo a vetro). Il nol tre il filo di p
Cui | 6aderenza ovvero |l a vicinanza aresenzadil bo o
zone scoperte permettevano alla soluzione bulk di influenzare la misura del pH sviluppatosi alla

superficie dell delettrodo, portando all 6i dent

Si e comunque proceduto ad effettuare le stesse prove con la soluzione LaFe(100%H,0) utilizzata

precedentemente.

Sono state effettuate prove con J comprese tra -1 e -75mA/cm”2 circa per un tempo arbitrario
costante (circa 500s). Al l 6aument are dell a d
guanto riguarda | a determinazione dell darea s
probabilmente perché le procedure di lavaggio (in H,SO, 1 M per 50) non pulii
superficie; di conseguenza la corrente misurata in cronoamperometria non € piu attendibile per la
determinazione dell 6area, e non  possibile
applicata in galvanostatica. Si & provato a raggiungere lo stesso scopo tramite prove di voltammetria

ciclica utaridnadezRandles-8ewickl 6 e q u

Q chp YYPp M2E7 2020 28 z @y

anche in questo caso | a determinazionedcundel | 6:
spiegazioni potrebbero essere che il filo di Pt non era efficacemente collegato al contatto, che parte
della soluzione si infiltrasse nello strato di teflon e parafilm che isolava il cavo di rame dalla cella
(aumentando la resistenza sulla misura), o che il cavo di rame si ossidasse molto in fretta, riducendo

le sue proprieta conduttive e alterando la misura al passare delle prove effettuate.

Si ~ tentato quindi di det er mi nar gadsdrbitissulle a s u
superfici e® elsenb dtaid chlcelatetleraree di@onseguenza. | risultati sono mostrati in

Figura 16:
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Figura 16: andamento pH in funzione della J applicata in soluzione La6Fe9(0,15M) su filo Pt

Le prove successive sono state effettuate su di un supporto di acciaio, per verificare le differenze

rispetto alle misure su Pt.

I
vetro nelle vicinanze della mebrana(Figural7);

supporto stato

costrui

t o

a forma di
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Figura 17: modello di gabbia di acciaio utilizzato come elettrodo lavorante

Alle estremita dei bracci sono stati fissati dei cavi di rame allo scopo di collegare la croce di acciaio

al contatto, ed é stato verificato che questo fosse impermeabile alla soluzione e che il cavo di rame

non fosse o0ssi dat o. mdribamente hrisultati ®rto endstati it FAgur1d.1 at a
Anche in questo caso pu, comunque esserci | 61
della gabbia di acciaio vi erano delle zone in cui il bulbo non era in contatto con la superficie

elettrodica.
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Figura 18: andamentalel pH a differenti densita di corrente, in prove su croce di acciaio con soluzione La6Fe9 0,15M

La misura del pH in questi esperimenti non supera i 6. La differenza rispetto alle misure su Pt puo
essere attribuita alle diverse resistenze dei materiali, e al fatto che il supporto non era direttamente o

efficacemente collegato al contatto.

3.3. PROVE PRECIPITAZIONI LaFe:

Analizzando i dati ottenuti nelle prove di pH si & deciso di effettuare prove su lastrine di acciaio
(areageometricalcm® col |l egate direttamente al coammt atto
correnti superiori a quelle precedentemente utilizzate e in particolare 10 e 30 mA per aumentare il

pH e consentire la precipitazione di La.

Le prime prove sono state effettuate per tempi di 1000s, ne | | & i n1D e F30 mA/dmd
Nel |l 6i nterval |l o ieélnotatodl caggiungimento di un iplatebui dd poenizide e &
formazione di un primo strato di precipitato per tempi piu brevi. Inoltre a completamento della
prova (1000 s) si e osservata una scarsa adesione del deposito al supporto in virtu di una
precipitazione massiva e di formazione di agglomerati, indicando che una migliore aderenza puo
essere ottenuta con tempi piu brevi e precipitati meno spessi. Per questi motivi si é ridotto il tempo
a 500s per le prove a -10 mA/cm? e 250s per le prove a -20 e -30 mA/cm?. Inoltre per migliorare

| 6aderenza i supporti sono stati trattat:i me c
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EHT = 20008/ Sigrel A= SE1 Deote 7 Wimy 2015 ENT= 20008 Signal A= SE1 Dnie 7 My 2015 2m EHT - 20,00 8% Signai A= SE1 Dete 7 sy 2015
WD'= T5mm Mag= 100X Tima :18:22:48 — WE= 75 mm Mag= 1D0KX Tima 1522273 [ WO= 75 mm Mag = 000K X Tima 152155
- — |

(b) (c)

IE

(d)
Figura 19 a,b,c,d :ingrandimenti elettrodo Steel. Soluzione Fe9La6 (0,18MjnA/cm”2 500s

Le analisi EDS della prova a 10 mA (Figura 19) hanno mostrato un singolo strato di precipitato in
cui la percentuale atomica di La e molto bassa (0,32%), probabilmente a causa della combinazione

di tempi di reazione bassi e di bassa corrente.

PG -

EHT = 20,00k Sigral A= SE1 Date 7 May 2015 _— EHT = 2000 kY ‘Signal &= SE1 Data .7 May 2015 _— J0pm EHT =2000 Signal A= SE1 Dn 7 Hiay 216 2E1ss|
WD = 85mm Mag= 100X e 15:09:10 S WD = B5mm Meg= 100KX Time 150851 F——  wo=8smm Mag= S00KX Time -15:16:40

(a (b) ©)

(d)
Figura 20 a,b,c,d: ingrandimenti elettrodo Steel. Soluzione Fe9La6 (0,18@nA/crfi per 250s
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A 30mA/cm?® (Figura 20 ab,c) si nota una maggior copertura sul supporto. Si & depositato
nuovamente un singolo strato; le analisi EDS mostrano una percentuale atomica di La quasi
costante (circa 5), e tale & anche il suo rapporto con il Fe (circa 0,3) piu basso di circa la meta
rispetto alle concentrazioni in soluzione tuttavia il risultato del rapprto pud essere fortemente
influenzato dalla presena di Fe nel supporto che ne aumenta la percentuale atomica rilevata

dal | 6 loit lo stratoirisulta tuttavia ancora con problemi di adesione.

3.4 ANALISI DEPOSIZIONE IDROSSIDI CON DIFFERENTI COMPOSIZIONI DI
SOLUZIONE:

Si é deciso di effettuare alcune prove di deposizione variando il rapporto La/Fe per verificare se ci

fossero cambiamenti nella composizione del precipitato.

Un maggior contenuto di La in soluzione dovrebbe portare ad una maggior quantita nel precipitato;
la soluzione di partenza é stata preparata con rapporto La/Fe di 1:1 a concentrazione totale 0,15M,

uguale a quella della soluzione La6Fe9.Le J appl i cat e s o A@-30sn&/emp.r e ne

AL D

EHT=2000%V Signal A= SE1 w EHT = 2000k Signal & = SE1 Data 7 May 2015

W= 90mm Mag= 100KX Tims 1145536

(a) (b) (©)

Figura2l a,b,c: ingrandimenti elettrodo Steel. Soluzione FellLal (0,18MnA/cr per 250s

wo= samm Mag = 10.00K X Time 145501

Nella prova effettuata a 20mA/cm? (Figura 21) la percentuale atomica di La rilevata dalle analisi
EDS é aumentata rispetto alle prove effettuate con soluzioni La6Fe9; il rapporto La/Fe ¢ inferiore
alla meta rispetto a quello presente in soluzione ed oscilla tra 0,35 e 0,5 per tutto lo spessore dello

strato; si riscontrano ancora problemi di adesione.
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Deta 7 ey 2015 um EHT =20.00 kv Signai = SE1 Date .7 May 2015, w
m

Mg = 500KX Time 143802

(a) (b) (c)

Figura 22 a,b,c: ingrandimenti elettrodo Steel. Soluzione Fellal (0,18@nA/crA per 250s

A 30mA/cm? (Figura 22) lo strato di precipitato e piu spesso; il rapporto La/Fe é stato analizzato
prendendo diversi punti rappresentativi di diversi spessori del precipitato. In queste prove si
otteniene un rapporto tra 0,5 e 0,8, con con un massimo di 1. I valori La/Fe mostrano un aumento
rispetto alle prove precedenti verificando che il contenuto di La e di conseguenza il rapprto La/Fe
sono proporzionali alla concentrazione dei componenti in soluzione e che la sua variazione rispetto
al valore in soluzione pu0 essere dovuta alla presenza del Fe sul supporto. Anche in questo caso
permangono i problemi di adesione.

Per ovviare ai problemi di presenza del Fe sul supporto e quindi ai problemi di quantificazione del
rapporto LakFe adesiopedamprovand sgth effaituata su suppdrtd di Pt (Figura 23),
che si & sempre dimostrato un materiale su cui il precipitato presenta maggiore capacita di adesione.

Signal A= SET Date :7 May 2016

EHT = 20,00 kY 100 um EHT = 20,00 kY
WD = 90mm Mag= 100X Time 142941 F—— wo-som

(@) (b) (©)

Date 7 May 2015 g Date .7 biay 2015

Signel A= SE1 10um EHT = 20,00 kY Signsl A= SEY e
Mag= 500X Time 1142852 [ Mag= 500KX Time 1142905

ENT #2000 kY.

T pm -
= WO'= 80 mm

(d)

Figura 23 a,b,c,d,e: ingrandimenti elettrodo PSoluzione Fellal (0,15M30mA/cri per 250s

Sigral A= SE1 Date 7 May 2015
Mag = 2000 K X Tims 1426115
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Si nota la presenza di un doppio strato di precipitato. Il rapporto La/Fe é superiore ad 1 vicino alla

superfice del supporto e ha un andamento decrescentea | | & a u me spessare del precipitatd (o

0,5 sulla sommita) . Léandament o medio del rapporto LalF
supporto di acciaio a parita di condizioni per effetto della mancanza di Fe sul supporto. Tuttavia sul

Pt si osserva una forte disomogeneita in funzione dello spessore.

3.5. PROVE PRELIMINARI DI PRECIPITAZIONE:
A questo punto  stato introdotto Sr come ter

preparata wuna soluzione LaO, 6Sr0, 4Fe (0, 15M

composizione Sr+La=Fe aggiustando la composizione della soluzione per ottenere lo stesso

contenuto di nitrati. .

¢ Acaee I 2 . > =
Signal 4= €1 Dote 7 May 2015 FE = = Dote 7 bay 2015 T 2pm EHT = 2000V Signat 4 = 51 Date 7 May 015,
Mags 100 Time 114:1831 — -6 Mags 100 KX T i WO = B5mm Mag® 10.00 KX Time :14:17:03

(d)
Figura 24 a,b,c,d: ingrandimenti elettrodo steel. Soluzione La06Sr04Fel (0,180HA/criper 250s

Le analisi EDS del campioni in Figura 24 hanno rilevato una bassissima concentrazione di Sr ( 0,46
% atomico) e La (4% atomico).
Sono state effettuate diverse prove con la soluzione a composizione La0.6Sr0.41Fel, a -10, -20 e -
30 mA/cm? (figure 25, 26, 27).
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Ingrandimenti SEM :prova su Steel con soluzione 0.8Sr0.4Fe1(0,15M) a-10mA/cnf(25), -20(26) e-30(27,28,29)

Anche nelle prove a -10(25) e -20mA/cm?(26) la quantita di Sr depositato & ancora molto bassa,

cosi come il rapporto La/Fe.

J APPLICATA | -10 -20 -30
(mA/cm?)

% ATOMICA |0.39 0.468 3.934
MEDIA DI Sr

Tabella 3. valutazionipercentualeatomica media Sr rispetto alle densita di corrente applicate

I rapport medi La/Fe, Sr/La e Sr/Fe risultati dai campioni analizzati sono riportati in tabella 4

Campione La/Fe Sr/La Sr/Fe
La0.6 Sr0.4 Fel - |0,4397268 0.0697251 0,0283201
30mA 250s 7-5-2015

La0.6Sr0.4Fel -20mA | 0,2233112 0,1237737 0,0313687
250s 11-5-2015

La0.6Sr0.41Fel - | 0,2935266 0,1282785 0,0819953

20mA 250s 11-5-2015

Tabella 4: rapport tra i componenti per diversi campioni
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Dalle prove prelimiari si evidenziano alcune difficolta: bassa presenza di Sr, disomegeneita nella
presenza di La rispetto allo spessore, scarsa adesione e formazione di bolle di idrogeno. Al fine di
affinare le condizione di precipitazione sono stati modificati e studiati i seguenti parametri:
9 composizione delle speci generatrici di basi in soluzione e conseguente misura del pH in
funzioned e | | O idncorrente s deltteinpo.
1 Precipitazione degli idrossidi singoli e bicompenenti per verificare la possibilita di

preciptazione dei cationi e quindi prove finali di precipitazione di idrossi LaSrFe.

3.6. ANALISI PH RAGGIUNTO SULLA SUPERFICIE ELETTRODICA:
3.6.1. PROVE DI PH IN IN SOLUZIONE DI KNO z:

Per permettere un maggiore controllo della coprecipitazione sono stati ulteriorimente approfonditi
gli studi di pH per determinare le condizioni che vengono a crearsi sulla superficie elettrodica a
seconda dei parametri utilizzati (composizione soluzione, pH, densita di corrente, tempo). Si é
deci so di | avorare con solwuzioni che non crea

pH in assenza di cationi in grado di catturare ioni OH" .

Le prime prove sono state effettuate in una soluzione di KNO3 variando la concentrazione da 0,45M
a 0.225M, (pH iniziale 5.5) con densita di corrente variabile fra 10 a 30 mA (Figura 30, 31)

—— 045M10mApH
—— 045M10Ma —— 045M20mApH
119 045M20mA 14 4 —— 045M30mApH
— 045M30mA
12 12
134 10
e T
S s 8
i} /
154 r — — — o 6
164 ‘ o o 4
| o I —
2 T T T T T T
1.7 T T T T T T T T T
0 50 100 150 200 250 0 50 100 150 200 250

ts(,.) ts(,,)

(@) (b)

Figura 30: andamento dei potenziali (a) e del pH(b) in KNI45M a-10,-20 e-30 mA/crh

Sono state effettuate due prove per ogni densita di corrente per verificare la riproducibilita della

misura.
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EV)

-2,0

—— 0225M10A
——— 0225M10A2
~——— 0225M20A
0225M20A2
~— 0225M30A
——— 0225M30A2

T T T
0 50 100 150 200

t(s)

(@)

pH

—— 0225M10ApH
—— 0225M10A2pH
—— 0225M20ApH
—— 0225M20A2pH
—— 0225M30ApH
—— 0225M30A2pH

T T T T
100 150 200 250

t(s)

(b)

Figura 31: andamento potenziali (a) e pH(b) in KNO3 0,225M@, -20 e-30 mA/crh

Si nota che a parita di J il pH di plateau della soluzione piu concentrata € minore di quello della

soluzione diluita (per il grafico di Figura 32 sono stati presi i valori medi di pH della soluzione

0,225M)

16

14 L

12 B r

g —e 4 KNO30,45M pH
P 3 spontaneo

6 mKNO3 0,225M pH

4 spontaneo

2

O T T T 1

0 -10 -20 -30 -40
J(MA/cm~2)
2
18 —
16 u .
A [ |  J
e 4 KNO3 0,45M pH
e spontaneo
EV) s WKNO3 0,225M

0:8 pH spontaneo
0,6
04
02——10 =20 -30 40

ru\ 1 1 1 J

J(mA/cmA2)
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Figura 32: andamenti pHe Vin funzione di applictata per soluzioni KN{,45 e 0,225M

| dati ottenuti nelle prove a -30mA/cm? sono molto irregolari a causa della formazione di bolle di
idrogeno, l a cui evoluzione aumenta all 6aumen

J=-10mA/cm? in poi.

Si nota che il potenziale delle prove effettuate con la soluzione diluita & piu alto rispetto a quello
ottenuto con la soluzione concentrata, un effetto dovuto probabilmente alla maggior produzione di

idrogeno.

Se si analizzano le reazioni coinvolte nel processo (cap 1.5.2) si nota che le reazioni di riduzione dei
nitrati hanno un potenziale pit anodico rispetto alla riduzione degli H*, quindi sono
termodinamicamente favorite. Analizzando i dati sperimentali si & ipotizzato che al diminuire della
concentrazione dei nitrati, le reazioni di riduzione degli H siano termodinamicamente favorite e

avvengano in misura maggiore; questo spiegherebbe il potenziale piu alto raggiunto nelle prove.

Si e deciso di fare prove anche in soluzione piu concentrata (1M) per favorire termodinamicamente
le reazioni di riduzione dei nitrati rispetto a qu el | e ,deesdnd state @nfran@gte coroi
risultati della soluzione 0,45M; a tal scopo sono state anche abbassate le correnti applicate. |
risultati sono mostrati in Figura 33:

4 mia

—M25A

— M5A
M7 5104

04

— IM1ApH
—— 045M 1ApH ' __:;v::l\\;ﬁﬂ
~— (45M2 SApH [ |10
045M5ApH
o 045MT 5AH
045M 10ADH

06 —— 1M7.5108p

-0,8 Tz
[=%

E(v)

T T T T T T T T T T T
0 200 400 600 800 1000 0 200 400 600 800 1000

t(s) i(s)

(@) (b)
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_% ¢ KNO3 0,45M pH 1,95
p W KNO31M pH 1,95
2
0 T T T T 1
0 -2,5 -5 -7,5 -10 -12,5
J (mA/cm~2)
(©
14
1,2 ‘ ‘
N :
L
EV) 0,88 @ KNO3 0,45M pH 1,95
0,6 B KNO31M pH 1,95
0,4
0,2
( 2 -4 -6 -8 -10 -12
0 1 1 1 1 1 J
J (mA/cmA2)
(d)

Figura 33a,b: confronto andamenti potenziale/pH/tempo di soluzione KNO3 1M(a) e 0,45M(b) a densita di corrente
comprese tral e-10mA/cm”2.
Figura 33c,d: andamenti pH (c) e potenziale (D)in funzione della J applicata

Si nota che a bass eendredalladoricentrazibne decndratirl @oterizielee a |
il valore di plateau di pH é piu basso. A densita di corrente via via crescenti alla soluzione piu
concentrata corrisponde un pH piu alto e un potenziale piu basso (anche se la differenza risulta
minima)

3.6.2. PROVE DI PH IN SOLUZIONE DI NH4NOa:

Le prove successive sono state compiute variando la fonte di nitrati, effettuando le prove in

NH4NO3, nelle stesse condizioni delle prove in KNOj (0,225, 0,45, 1M applicando densita di
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corrente comprese tra -1 e -10 mA/cm?, mostrate in Figura 34). la decisione & dovuta al fatto che la
presenza di KNOs in lavori precedenti ha portato a ritrovare tracce di potassio che inquinano il
precipitato. Tuttavia, nonostante | 6 u t i ammanio si eviaila presenza di potassio, si sfavorisce
termodinamicamente le reazioni di riduzione dei nitrati, in quanto si inserisce in soluzione un

prodotto della riduzione (reazioni (g) e (k)).
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— D??Sld??ﬂp S -7 —— 045M30A
—— 0225MSApH | / | —— 045N 1APH
—=— 0225M7 5Ap -0,6 H = (45M2.5ApH
5 0225M10ApH i Lg : $2m?:;z:”
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1 * = = =
|
»-978’7 ¢ NH4NO3 0,225M pH 1,95
E(V)
O,“\- W NH4NO3 0,45M pH 1,95
NH4NO3 1M pH 1,95

04

0,2
0 -2 -4 -6 -8 -10 -12

a) 1 1 1 1 1 J
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Figura 34: andamento potenziali/pH/tempo soluzione,NB; 0,225M (a) 0,45M(b) 1M(c) a J comprese th e -

10mA/cri(-30mA/c? per la soluzine 0,45M). Le prove-&0, -20 e-30 mA/crfi della soluzione 1M non sono presenti

per problemi nella raccolta dei dati.

Figura 34d,e andamenti pH (d) e potenziali(e) innzione della J applicata.

Si nota che a densita di corrente bassa le soluzioni concentrate raggiungono un pH di plateau
leggermente piu alto, mentre a valori di J piu alte questo fenomeno tende ad attenuarsi, e i valori di
pH sono circa coincidenti.; inoltre, confrontando in particolare i risultati delle soluzione 0,225 e
0,45M il pH della soluzione concentrata rimane stabile a correnti piu alte rispetto alla soluzione
diluita poich ¢cd6 una minor formazi onsea

corretta del pH.
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Figura 35a,b: confronto pH (a) e potenziali(b) in funzione di J delle soluzioni di KBI®IH,NO; a concentrazione
0,45e 1M

Confrontando i risultati ottenuti in NH4sNO3 con quelli in KNO3 (Figura 35) si nota che a parita di
concentrazione di nitrat:i e di densi t”™ di cor
KNO; & pitl alto rispetto che in soluzione di NH,NO3: per correnti tra -1 e -5 mA/cm? il pH in
KNO; & circa 3 volte piu alto, mentre a J tra -7,5 e -10mA/cm? il pH in KNOj3 & circa il doppio di
quello in NH4NO3. Déoaltro canto in questoultima il pH
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dimezzato a -ImA/cm?, differente per poche decine di mV a J piu alte), entrambi fattori molto utili
nella deposizione della perovskite; un potenziale piu basso implica una minor formazione di bolle di
idrogeno e quindi una maggiore uniformita di deposizione, non piu ostacolata dalla formazione
delle bolle, mentre un andamento piu stabile del pH pud portare ad una maggiore uniformita per

guanto riguarda la composizione dello strato.

Si e deciso di aumentare ulteriormente la concentrazione delle soluzioni di KNO3; e NH4NO;
portandole a 2M; i risultati sono stati messi a confronto (in termini di pH e potenziali, Figura 36)

con quelli ottenuti con le controparti piu diluite.

CONFRONTO MEDIE VALORI pH
[
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(e}

|
?

8 73
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0 -10 -20 -30 -40 50
J(mA/cm~2)
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14 n
1 . .
1,z ‘ ’ ‘
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e CONFRONTO pH KNO; 1 E 2M
14 N
_12_‘ | s
_}9_‘ .
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d)
Figura 36: andamento potenziale /J e pH/J per soluzionyNB (a,b) e KNQ(c,d)
Come si pu, notare, | 6andamento dei ¢KNOgénzi al

praticamente costante (le oscillazioni di potenziale a parita di corrente sono attribuibili a vari fattori,
qgual.i l e variazioni di posi zioni dei var i el
progressiva dei cavi di Cuchecollegan o | 6 el ettrodo all o strumento

sui contatti, e naturalmente la differenza di concentrazione delle soluzioni).

Cio pero non avviene nelle soluzioni di NH4NO3: a partire da J=-10mA/cm”2 le variazioni di pH e
di potenziale sono nette, e non attribuibili ai fattori elencati in precedenza poiché seguono un trend
regolare, come si pud vedere dai grafici in Figura 36a e 36b. Al contrario le oscillazioni di

potenziale nelle prove in KNOj3 sono casuali.
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3.7. PROVE DI PH IN SOLUZIONI DI KNO 3/NH4NO3:

Dopo aver effettuato queste valutazioni S

coinvolti.

KNO3: Aumentare la concentrazione dei nitrati favorisce termodinamicamente le reazioni di
riduzione (c),(d),(f),(g),(h),(i). A J basse (-1 -5mA/cm?) il pH raggiunge rapidamente valori basici
(9,k). Da Ii in poi aumentare la corrente non ha un conseguente aumento di pH, anche perché si va
fuor. scala dell 6elettrodo a vetro di ma
causa della maggior formazione di bolle di idrogeno e azoto rispetto a J basse. Aumentare la
concentrazione non ha portato ad una variazione di pH ma solo ad una minima variazione di

potenziale

NH4NO3: | 6aument o del | a c o nfteoraraloga aqueborriscontcate nei

sistemi in KNO3. Il pH cresce piu lentamente, poiché le reazioni (d) e (g) non sono

i pu

sur a.

ni tr

termodinamicamente favorite come in KNO; (non ¢® uno spostamento

aumentano sia reagenti che prodotti in ugual misura). Sia i potenziali che i valori di pH sono molto
simili a diverse concentrazioni per J comprese tra -1 e -10mA/cm?®. A J maggiori la soluzione pitl
concentrata presenta potenziali e valori di pH piU bassi rispetto ai rispettivi della soluzione diluita. E
possibile ipotizzare che a J alte la quantita di ioni ammonio sia tale che si crei un effetto tampone
che stabilizza il pH e ne impedisce la crescita secondo le reazioni (d), (g) e (i) che vanno a

influenzare la (k).

Nel caso Vengautlaz é dlid;,NO; conceatisita malee soluzdoni di lavoro per la

deposi zione di perovskite,  ul ti mo fen

omen

raggiungi mento di pH el evat.i (e si i ntende Ve

12 in su) puo sfavorire la precipitazione degli idrossidi, ma la stabilizzazione del pH puo
comportare una migliore uniformita di deposizione, sia in termini quantitativi che di composizione
poich | 6effetto tampone ¢ omp auenig sullaeupexficer

elettrodica durante la deposizione.

Allo scopo di ottenere a basse densita di corrente un pH di almeno 8 che raggiunga un plateau in
tempi brevi (il termine € ancora da definire quantitativamente parlando), si € deciso di effettuare
prove di pH con miscele di NH4sNO3; e KNO3 a diverse concentrazioni, ma sempre mantenendo la
concentrazione totale di nitrati a 1M, in modo da avere dati confrontabili con quelli ottenuti in

precedenza.
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Al posto delle soluzioni di metalli nitrati si & utilizzato KNO3 a concentrazione 0,42M (la stessa
presente se aggiungessimo i componenti metallici di concentrazione totale 0,15M), a cui € stato
aggiunto NH;NO3; 0,58 M.

Il risultato delle prove e mostrato in Figura 37:
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T T T T T T T PR
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Figura 37: andamenti pH/t @otenziale/t soluzione KNO,42/NHNGO; 0,58

I risultatdi presentano | édandamento previsto,
intermedi tra quelli delle soluzioni di KNOj3; e NH4NO;3; pure. Nelle prove successive la
concentrazionediKNO; st ata progressivamente aumentat a

potenziale e del pH.

Le soluzioni analizzate hanno composizione KNO3 0,61M/NH;NO3; 0,39M e KNO3 0,8M/NH;NO3
0,2M(Figura 38 a e 38b).
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Figura 38: andamentipotenziale/t e pH/t miscele soluzioni KN@61 NHNO; 0,39(a) KNQ 0,8/NH,NG; 0,2(b), e
confronti pH(c) e potenziali(d) rispetto alle densita di corrente

Si pu, notare un progressivo aumento del3z pot ¢
(38d) e del pH (38c) a parita di densita di corrente. Questo e dovuto al maggior apporto di nitrati
fornito da KNOs, che ha un effetto positivo sulla ter
del Il i ncremento del p ot e nragena the rendonolingtabile ibpHma z i o n
impediscono una misura affidabile dello stesso. In ogni caso, i pH raggiunti (e i rispettivi potenziali)
nelle miscele sono piu bassi rispetto a quelli misurati in soluzioni di KNOj3 puro 1M, come
previsto. Il pH risulta comunque piu stabile rispetto alle soluzioni KNOj3 pure, in accordo con i

potenziali piu bassi. Il raggiungimento del plateau in tempi brevi € ancora una meta da raggiungere.
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In base ai dati raccolti, si nota che nella soluzione KNOj3; 0,61 NHs;NO;3; 0,39 il pH rimane
abbastanza stabile anche ad alte densita di corrente (-20mA/cm?), e il pH raggiunto & circa 8,5.
Nella soluzione KNO3 0,8M/NH4NO3 0,2M il pH raggiunto € piu alto, ma molto piu instabile. Si €
ipotizzato che una soluzione di composizione intermedia, KNO3 0,7M/NH;NO; 0,3M avrebbe

avuto proprieta intermedie tra le due analizzate.
3.8.PROVE DI PRECIPITAZIONE DI IDROSSIDI SINGOLLI:

Finora sono state fatte misure di pH utilizza
elettrodo a vetro, in modo da misurare simultaneamente sia il potenziale sviluppato che il pH
raggiunto. Questo metodo si & pero rivelato poco preciso, come gia precedentemente illustrato. Si e

gui ndi deci so di procedere per unobdaltra via:
di precipitazione noto, e sono state fatte p
depositassesu | | 6 el et trodo. I n questo modo si el i mi ne

usare la lastrina di acciaio, e la determinazione del (minimo) pH raggiunto ¢ piu facile.
Sono stati scelti idrossidi di Co®* e Mg®*, con pH di precipitazione rispettivamente di circa 7 e 9.

Per poter confrontare i dati con quelli ottenuti precedentemente si & deciso di preparare una
soluzione contenente M(NO3), (M= Co,Mg) 0,1M, aggiungendo KNO3 0,5M e NH4NO;3; 0,3M.
Adottando queste proporzioni la concentrazione totale di nitrati ¢ 1M (come nelle prove precedenti),
e la proporzione di NO3™ derivanti da KNO3 e NH;NO3 e 0,7/0,3. Le prove sono state eseguite a J
comprese tra -5 e -20mA/cm?, per tempi tra i 50 e 200s.

Una prima analisi a vista ha dimostrato che le prove in Mg(NOs3), non avevano ottenuto alcun
precipitato per basse J (-5mA/cm?) o per tempi inferiori ai 100s a J piul alte. Le prove in Co invece
anchea-5 mA/ cm”~2 hanno portato ad una deposi zione

anche se non uniforme.

Le lastrine che hanno fornito una prova visiva di una effettiva deposizione sono state analizzate al
SEM (Figura 39).




() (b) (©
Figura 39: ingrandimenti lastrina Steel Mg(N{ 0,1M KNQ, 0,5M NH,;NO; 0,3M applicande10mA/cr per 50s
Si nota (Figura 39) che la maggior parte della superficie elettrodica e scoperta, mentre in alcune
aree circoscritte e presente del precipitato, ma a basse concentrazioni (meno del 2% atomico). |
grandi conglomerati presenti nelle foto sono di K, non di Mg, mentre le macchie scure riportate

negli ingrandimenti a 500 e 1000x sono formazioni di Mg.

Nelle prove effettuate applicando la stessa J ma per tempi pit lunghi (100 e 200s, Figura 40) la

quantita di precipitato aumenta

1

EHT = 20,00 kv
W= 80mm

@ T

Figura40: ingrandimenti lastrina Steel Mg(N)20,1M KNG 0,5M NHNG; 0,3M applicande10mA/cnf per 100s(a) e
200s (b,c)

EHT =2000KV Signal A= SE1 Date 110 Feh 2016
WD = B Meg= 100 KX Teve 15:5557

Anche qui gli accumuli di forma sferica sono di K (contenente naturalmente anche tracce di Mg),

mentre le macchie scure sono piu uniformemente distribuite sulla superficie della lastrina, e ne

ricoprono una % maggiore. Negli agglomerati la % di Mg arriva anche al 14% ( la quantita puo
variare natural mente a seconda dell a grandezz
prove a 200s) mentre nelle zone scure varia dal 7 al 12%. E importante notare che anche se tale % &

mi nore rispetto a quella rilevata negl:@ aggl
direttamente adese alla superficie, entrambi fattori molto rilevanti per aver e unodi dea

del | 6effettiva quantit”™ di Mg precipitato sul

Per le prove in Co, anche se la sua presenza & stata rilevata per J di -5mA/cm? sono necessari
almeno 100s affinche la deposizione sia abbastanza rilevante da poter essere analizzata al
SEM(Figura 41).
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(a) _ : s T . o
FIGURA 41: ingrandimenti lastrina Steel Co(N§2 0,1M KNG, 0,5M NH,NO; 0,3M applicand05mA/crﬁ per 100s

(! precipitato si presenta unifor me camtieristea di s p
forma a palline. La % atomica di Co rimane circa costante (tra 5 e 7), e la quantita di K non € molto

alta come nelle prove in Mg.

Dai dati ottenuti, si pud affermare che applicando una J di -5mA/cm? si raggiunge facilmente il pH

di precipitazione di Co (circa 7) anche a 50s, ma per avere una deposizione abbastanza uniforme si

devono aspettare almeno 100s. per Mg invece il discorso & differente: a -5mA/cm? non si sono

avute prove visive di precipitazione, a -10 il precipitato e scarso e poco uniforme per tempi brevi
(50s), e anche aumentando il tempo di deposi z
ricoperto e in maniera decisamente non uniforme; si puo attribuire questo fenomeno alla scarsa
uniformita della superficie di deposiz i o n e, per cui | 6i drossi do di
preferenziali quali i bordi o delle concavita. Anche il potenziale catodico abbastanza alto (circa -

1,3V) che viene a formarsi causa la generazione di una grande quantita di bolle di idrogeno che

causano | a disgregazione di parti del precipi

Tuttavia non si pud negare che sono state effettivamente rilevate delle tracce di Mg sulla lastrina, il
che potrebbe suggerire che, nonostante tutto quello appena affermato, la corrente applicata sia

sufficiente a generare in alcune zone preferenziali un pH abbastanza alto da far precipitare Mg.

Avendo wunodidea approssimativa dell dintervall
correnti sopra descritte (-5 e -10 mA/cm?) per tempi compresi tra 50 e 200s, si & passati alle prove
di precipitazione sugli idrossidi di interesse, cioé quelli di La e Sr. | pH di precipitazione sono circa

8 e 13 rispettivamente.

E6 stata prepar ats)a0,1Mwcoa agguotd di KNOg 0158 e NN Q3M,
analoga alle soluzioni di metalli preparate precedentemente, e le prove sono state eseguite

applicando una J di -10mA/cm? per 100s. i risultati sono mostrati in Figura 42 e 43:
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EHT = 200KV Signel A = SE1 Data 110 Fab 2016 Date 110 Feb 2016 ZE1xs

004V signal A = SE1 Dot 10 Feb 2015
o Mag= 2000K X Time 188319

A= SE:
WD = 85mm Mag= 1.00KX Time 165409 ag= 1000 KX Time -16:53:36

D) (b) @

Figura 42: ingrandimenti successivi sezioperosa La(N@); 0,1M KNG 0,4M NHNO; 0,3M-10mA/crfi 100s
Si nota che | a presenza di un singolo strato
superficie dell 6elettrodo. Le zone in cui i

essiccazione, (Figura 42) presentano una morfologia diversa rispetto alle zone in cui esso e
uniforme. Si puo notare nella Figura 42 tale differenza, in cui una zona é di natura porosa, mentre
| 6 a | Rigura43 é compatta. La % media di La nella zona porosa € del 9/10%, mentre nella zona
compatta si ha una composizione media del 5%. Non si € riusciti a determinare in maniera precisa
|l o spessore dell o strato, ma unoanemllabassa%vi si v
media di La rilevata puo essere attribuita anche al basso spessore dello strato. Il fascio elettronico
del SEM ha uno spesmorpemetudbomeil hédadali sib e
elettronico rileva anche la lastrina sottostante il precipitato, e quindi la % atomica di La € inferiore a

quella in realta presente nel precipitato.

[ 4
EHT = 2000 KV Signal A= SE1 Date 10 Fob 2018
WD = BSmm Mage S00KX Time 470021

EHT=2000KV signal = SE1

EHT = 3000k ‘Signal = SE1 Date 10 Feb 2016
WD= 85mm WD = 85mm Mag = 10.00K X Time 16,5954

(a) T - e b) 2 " (C)

Figura 43: ingrandimenti successivi sezione compatta Lajil®1M KNG 0,4M NHNO; 0,3M-10mA/crm 100s

Vista | 6o0otti ma d-20ma/snfsteé decisoali abbaasaregld cormnte a -5naA/cm?

per diminuire la produzione di H; e ottenere un precipitato piu uniforme(Figura 44).
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EHT=20.00 KV signal A = SET s EHT=20.00%v Signal A = SE1 Date :10 Feb 2018 : EHT=2000 k¢ Sigral A = SE1 Date 10 Fab 2016
WD = 80mm Mag= 100X 0: F——— wo=somm Mag= 500X Time A7-10:29 WD = 90mm Mag= 100KX Time 471007

(a) (b) ©
Figura 44: ingrandimenti successivi La(NJ3 0,1M KNG 0,4M NH,NO; 0,3M-5mA/cm 100s

Si pu, not are <c¢che | 0i ncoperta da ursuniforeng stratoccomeattocdie | | 6 e

precipitato. La % di La si aggira attorno al 5%, analoga alla % rilevata nelle prove a -10mA/cm?. Lo
spessore dello strato € stato ipotizzato essere circa 1-2 em, poiché il fascio elettronico del SEM
penetra abbastanza da arrivare alla lastrina sottostante, per cui lo spessore non puo essere superiore
all 6i potesi qui sopra effettuata.

Le prove in Sr sono state effettuate applicando correnti di -5 e -10mA/cm? per 100s. | risultati sono

illustrati di seguito in Figura 45:

EMT = 2000 kv

10 [mp——
F——— we-s0mm Mag= 500KX

T = 2000k signal A= SET Dete 110 Fen 2016
WE = 80mm Mag = 2000 K X Time 186:30:26

©)

2018
Time 183137

I -

0 2 4 1) 8
Full Scale 435 cts Cursor. 7.550 (4 cts)

Figura 45: ingrandimenti successivi Sr(NR 0,1M KNQ 0,5M NHNG;0,3M -5mA 100s e spettro EDS di una zona

analizzata

Si pud notare una non uniforme presenza di precipitato, principalmente costituito da K. Sr ha un pH
di precipitazione molto alto, e le prove di pH effettuate in precedenza non garantiscono il
raggiungimento di tale livello a correnti cosi basse,ma le analisi EDS hanno confermato la presenza

di Sr sull el ettrodo; S i pu, notare una
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creato delle zone preferenziald]i I n  culi | 6ac
abbastanza alti da far precipitare Sr come idrossido. Nelle figure appena mostrate Sr si presenta

come precipitato amorfo, e dalle anali si EDS
allo ione nitrato; e opportuno evidenziare che dopo ogni prova di deposizione alcune gocce di
soluzione acquosa rimangono sulla lastrina, e
che esse vengono successivamente poste in stufa; & probabile che, durante il processo di
essiccazione, gli ioni Sr* e NOz* di s ci ol t iimastasulld séperficie aleirodica si siano
ricombinati a formare il precipitato amorfo sopra mostrato in Figura. In conclusione e possibile
affermare <che parte di Sr rilevato sull 6el et
semplicemente la forma salina inizialmente disciolta in soluzione, e tale affermazione e comprovata

dall a morfologia del precipitato e dalla spal

Le analisi su campioni a -10mA/cm? pr esent ano dat i |l egger ment e
corrente ha portato ad un aumento di % atomica media di Sr depositato, ed esso si presenta deposto
in termini leggermente piu uniformi. Nelle zone analizzate la % atomica media si aggira sempre

attorno al 3%, non é stata riscontrata la presenza di N, ma si trova sempre assieme a K e in

morfologie che non portano a presupporre la presenza di idrossidi.

EHT = 20,00 KV Signal A = SE1 Date 10 Feb 2018 ' EHT = 2000 KV Signal A = SE1 Date :10 Feb 20168 [ZE183|
WD= 85 mm Mag= 1000 KX Time 46:04:30 WD = 85mm Wag= 2000 KX Time -16:03:48

TV very T T T
0 2 4
Full Scale 760 cts Cursor: 5.704 (19 cts) keV|

Figura 46: ingrandimenti successivi Sr(N® 0,1M KNG 0,5M NH,NO; 0,3M -10mAcntper 100s e spettro EDS di

una zona analizzata
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E 6 satmentato il tempo di deposizione a 200s, mantenendo invariata la densita di corrente e

ipotizzando che il pH di precipitazione potesse essere raggiunto in tempi maggiori (Figura 47).

d £ s
EHT=2000 kv Sign A= SE1 Date 10 Feb 2016 7 EHT=2000 kv Sign A= SE1 Date 10 Feb 2016
WD=85mm Mag= 500KX Time 16:18:20 i WD=85mm Mag = 10.00 KX Time 16:18:56

¥ Spectrum 2
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LAAAAE ) T & L T T T T ¥ T

0 2 4 6 8 10 12 1 16 14
Full Scale 1080 cts Cursor: 7119 (13 cis) keV|

&30

Figura 47: ingrandimenti successivi Sr(NJ2 0,1M KNQ 0,5M NHNO; 0,3M-10mA/cri per 200s e spettro EDS di

una zona analizzata

La % atomica di Sr e sempre circa del 4%, anche se in alcuni punti arriva anche al 20, ed é presente
soprattutto nelle zone dAbiancheodo dell e i mmagi
composte principalmente da K. La morfologia del precipitato € diversa rispetto a quella riscontrata
nelle prove a 100s, ma la presenza della spalla del picco di O indicante la presenza di nitrati
continua a far pensare che Sr precipitato non sia idrossido, o almeno che non ce ne sia quanto

sembri suggerire la quantita e la morfologia del precipitato.

Ricapitolando, i dati ottenuti suggeriscono che nelle condizioni sperimentali applicate (-5/-
10mA/icm? p e r 100/ 200s) ~ stato raggiunto pH 8 s
registrata la deposizione di La uniforme), in alcune zone si e arrivati a pH 9 (poiché nelle zone
irregolari della lastrina si sono trovate tracce di Mg) ma si puo affermare che non si € riusciti ad

arrivare a pH piu basici, sempre nelle condizioni qui sopra descritte e con la composizione della
soluzione costante (Mt(NO3), 0.1M + KNO3; 0,5M + NH;NO3; 0,3M con Mt= Mg,Sr 0 Mt(NO3);

0,1M KNOj3 0,4M+NH;NO3 0,3M con Mt=La).

La questione della possibile influenza di K sulla precipitazione degli idrossidi rimane aperta, in

particolare la possibilita che i metalli vengano rilevati sulla lastrina solo perché imprigionati nel K
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precipitato durante la deposizione. Si e deciso di eliminare del tutto KNOj dalla soluzione, e

aumentare la concentrazione delle soluzioni dei nitrati metallici per mantenere una concentrazione

dei nitrati totale pari a 1M.

Le prove appena descritte sono state quindi ripetute, ma utilizzando soluzioni Mt(NO3), 0,35M
+NH;NO;3; 0,3M con Mt=Mg,Sr, (rispettivamente figure 48 e 49).
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Figura 48: ingrandimenti successivi Mg(NJ2 0,35M NHNO; 0,3M -10mA/crf per 100s e spettro EDS di una zona

analizzata

Ad una prima analisi visiva la lastrina analizzata in Figura 48 non sembra ricoperta da uno strato di
precipitato,
ri portato,
a pensare che sia presente sotto forma di idrossido, il che indicherebbe il raggiungimento del pH di

precipitazione, anche se cio non si € rivelato sufficiente al fine di ottenere un buon strato di

precipitato.

Le prove effettuate utilizzando la soluzione di Sr(NOs), (Figura 49) hanno portato a risultati
differenti: le foto mostrano la presenza di Sr ma esso &€ sempre associato ad N e la morfologia
sembra quasi suggerire che il precipitato sia solamente il residuo di essiccazione della soluzione.
Piu precisamente, al termine della prova sulla lastrina rimangono inevitabilmente delle gocce di
soluzione, ed € proprio per eliminarle che si mette in stufa. Qu a nd o
in essa si depositano sulla superficie della lastrina, il che potrebbe far sembrare che sia avvenuta
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effettivamente una deposizione quando in realtd non € mai avvenuta. Questo e stato confermato

dalla particolare morfologia del precipitato e dalla presenza di N nelle analisi EDS.

i T 162020 ﬂ e} o Loiriovrg v o
(@) (b)
S Spectrum 1
(o]
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Cr Fe
[T, AN Te S S
T T v Y ¥ Y =TS T f T Y T T “frerer T
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Full Scale 258 cts Cursor: 7 463 (7 cts) keV|

Figura 49 ingrandimenti successivi lastrina Steel Srg\,35M NHNO; 0,3M applicando una corrente di

10mA/crf per 100se relativo spettro EDS di una zona analizzata

3.9.PROVE DI PRECIPITAZIONE DI IDROSSIDI MISTI:

E chiaro che nelle condizioni adottate il pH di precipitazione di Sr(OH), non viene raggiunto; la
precipitazione di Sr & comunque avvenuta (almeno in tracce) quando si era in presenza di K, come
se questo agisse da agente coprecipitante. Dato che La** e Sr** hanno raggi atomici molto simili, &
pit che probabile che una miscela di Sr e La possa precipitare come idrossido misto ad un pH

raggiungibile alle condizioni sperimentali adottate nelle ultime prove.

E6 stata quindi pr ep a) aSr(HOsz)uimmodoche lawandentraziene
totale dei metalli in soluzione fosse 0,15M con [Sr]/[La]=0,66 e successivamente € stato aggiunto
NH4NO; fino a portare la concentrazione totale dei nitrati a 1M. La soluzione risultate viene

chiamata La6Sr4. Le prove sono state condotte per 100s applicando -10mA/cm?(Figura 50).
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Figura 50: ingrandimenti successivi lastrina Steel La6Sr4 0,15M applicai@mA/crf per 100s e relativo spettro

EDS di una zona analizzata

Si puo notare una buona uniformita di precipitato, anche se non ottimale. Il rapport Sr/La é circa

1:3.

3.10 DEPOSIZIONE IDROSSIDI

Partendo dagli studi sopra illustrati riguardo le prove di pH in varie composizioni del bagno si &
proceduto ad alcune prove di pH nella soluzione di lavoro per la deposizione degli idrossidi LaSrFe

di composizione La0,6Sr0,4Fel (0,15M di concentrazione totale dei cationi);

Alla soluzione di partenza e stata aggiunta una quantita di NH4;NO3 pari a 0,58M, tale da portare la

concentrazione totale di nitrati a 1LM. Inoltre € possibile ipotizzare che alla concentrazione di 1M la

forza del

consentire una migliore uniformita di deposizione in termini di rapporti tra gli idrossidi di Fe, Sr e
La.Sono state fatte alcune prove di pH per trovare le densita di corrente ottimali da applicare per
raggiungere il pH di deposizione degli idrossidi (Figura 51).
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Figura 51: andamento pH e potenziale /tempo per soluzione La06Sr04Fel 0,15M gi@Nido a (NQ'=1M)

Come si pu, veder e, al | 0 apibpHirayguato swilfa superdfidie u n a
del | el ettrodo dovrebbe essere sufficiente pe

a formarsi sulla superficie elettrodica anche a brevi tempi di sintesi (meno di 100s). Ad ogni modo
tale corrente € considerata troppo elevata per ottenere un precipitato con le caratteristiche
desiderate, quindi si & deciso di effettuare deposizioni da 50s a J di -10 mA/cm?(Figura 52). La
decisione di di abbassare notevolmente i tempi di deposizione dovrebbe impedire al sistema di
raggiungere potenziali tali da generare molte bolle di idrogeno e di conseguenza ottenere strati
abbastanza sottili che non si stacchino dalla lastrina a causa della loro stessa massa.

Signal A= SE1 Date <18 Jul 2015
Mag= S00KX Tine :14.28:32

Figura 52: ingrandimenti lastrina Steel La06Sr04Fel 0,15M con/NB, (0,58M)applicande10mA/cr per 50s.
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Dalle immagini SEM (Figura 52) si nota che il precipitato € compatto e non si e sfaldato molto
durante il processo di essiccazione. Si nota la formazione di strutture sferiche di cui non si & ancora

spiegata la presenza(52c).

Le analisi EDS mostrano un innalzamento dei rapporti Sr/La e Sr/Fe rispetto alle prove
precedenti,ma un basso rapporto La/Fe, poiché rispetto alle soluzioni senza apporto maggiori di
nitrati il pH e piu basico, e quindi sono raggiunte condizioni piu favorevoli per la precipitazione di
Sr e La; Fe precipita lo stesso in buone quantita dato il pH di precipitazione piu basso (circa 2). Si e
deciso di aumentare la corrente, con prove di -20 e -30 mA/cm? (Figure 53 e 54). Come previsto
| 6aument o di J ha portato ad una maggi or f

sull el ettrodo), ma anche ad Uigumb3sua ul terior

04 EHT = 2000k Signal A= SE1 Dete 15 Jul 2015
F—— wo-s80mm Mag= $00KX Time 45718

Signal A = SE1 Date 16,
Mag= BO0KX Time 14,5949
R ——

a) b) c)
Figura 53: ingrandimenti lastrina Steel La06Sr04Fel 0,15M con/NB; (0,58M)applicande20mA/cr per 50s.

Si nota un grosso spessore dello strato (5,32em) . ! rapporto Sr/ La

precedente prova, mentre i rapporti Sr/Fe e La/Fe sono circa gli stessi.

EHT #2000V Signal A = SE1 Dete 118 Jui 2015
Meg= 100KX Tiens 15:08:16

a) )
Figura 56: ingrandimenti lastrina Steel La06Sr04Fel 0,15M con/NB (0,58M)applicande30mA/cr per 50s.
Anche qui in Figura 54 lo spessore dello strato aumenta(6,08 em), cosi come la % atomica media di

Sr e La. Le analisi EDS indicano bassi rapporti Sr/La e Sr/Fe e circa uguale i rapporti La/Fe.

Dato che le prove di pH effettuate in KNO3 hanno portato ad un valore piu alto di pH a parita di J

rispetto alle prove in NH4;NOs3, si & deciso di effettuare deposizioni analoghe a quelle appena
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mostrate, utilizzando una soluzione di lavoro con stessa composizione, ma aggiungendo KNO3 al

posto di NH4NO; per portare la concentrazione dei nitrati a 1M.

I risultati hanno mostrato una presenza consistente di K in tutte le prove effettuate, molto piu alta
delle % atomiche medie di Sr e La. Si e rilevata la presenza di cristalli di K che ricoprono la
superficie dell el ettrodo di gr ossi spessori
descritte precedentemente, e anche se la presenza di K rappresenta un consistente impurezza del
precipitato, si & comunque deciso di effettuare alcune prove aggiungendo nuovamente

KNO3(Figura 57) per avere un termine di paragone rispetto alle prove con NH4;NO; (Figura 56).

N 4 1 &
Signal A= SE1 Dato 116 Jul 2015 - o Signal 4 = SE1 = = Signal & = SE4 Date 16 Jul 201§
Mag= BOKX 56 — = D= 85 - Tie 16:00:14

a)
Figura 57: ingrandimenti lastrina Steel La06SrO04Fel 0,15M con KN@58M)applicando-10mA(a)-20mA(b) per

5x10s e20mA(c) per 50s.

Si ricorda che, in base alla composizione iniziale della soluzione di lavoro (La06SrO4Fel)

| 6obiettivo derlebbeepasiezieohdodt eni mento dei

M La/Fe=0,6
M Sr/Fe=0,4
M Sr/La=0,66

I rapporti migliori ottenuti nelle prove effettuate sono:

M La/Fe=0,25
9 Sr/Fe=0,06
M Sr/La=0,58

Si nota che dalle prove effettuate i primi due rapporti sono ancora lontanidal | 6 esser e r .

mentre il terzo & stato ottenuto nella prova a -10 mA/cm?.
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Questo puo essere attribuito al fatto che parte della % atomica media di Fe rilevata dalle analisi

EDS appartiene all éel ettrodo, atemicad Fe masthatarneir eci p
risultati & sicuramente piu alta rispetto a quella realmente depositata come idrossido. Un buon modo

per risolvere il problema  analizzare |l a sol
Si nota inoltre che all 6aument are della corrente il rappor
molto pitl alto nella prova a -60mA/cm? rispetto alle prove precedenti, il che potrebbe significare

che all daumentare della corrente @aconeeguénz i | (
del | aument o di pH, e che Sr ha necessit”™ di
precipitare rispetto al La.
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La0.6Sr0.4Fel -10mA 5x10s 16-La0.65r0.4Fel -20mA 5x10s 16-La0.65r0.4Fel -30mA 5x10s 16-
7-2015 7-2015 7-2015
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0,35
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0,1 -
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= Serie3

M Serie4
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0,8
o RAPPORTI Sr/La
0,6
05 m Seriel
04 | Serie2
03 I Serie3
0,2 m Serie4
0,1

0

La0.6Sr0.4Fel - La0.6Sr0.4Fel -20mA  La0.6Sr0.4Fel -30mA  La0.6Sr0.4Fel -60mA
10mA50s 16-7-2015 50s16-7-2015 50s 16-7-2015 50s 16-7-2015
0,12
RAPPORTI Sr/Fe
0,1
0,08
m Seriel
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La0.65r0.4Fel -10mA 5x10s  La0.6Sr0.4Fel -20mA 5x10s  La0.65r0.4Fel -30mA 5x10s
16-7-2015 16-7-2015 16-7-2015
Figura 58: rapporti tra i componenti metallici presenti sugli elettrodi in prove effettuate a diverse J
Facendo undéanalisi quantitativa dell e % at omi

i La aumenta progressivamelde &0 mAlch’onenrareeddt ar e
mAlcm’essa di minuisce. Sr i tlacarene, il cheipotehbesignificale | 6 a u r
che Sr ha bisogno di un pH piu basico per precipitare rispetto a quello raggiunto nelle condizioni

adottate in queste prove.
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4.CONCLUSIONI:

In questo studio sono state studiate le condizioni di lavoro ottimali al fine di ottenere un precipitato
uniforme, omogeneo di idrossido misto di composizione La06SrO4Fel tramite il metodo di

elettrogenerazione di basi.

| parametri analizzati sono, , la composizione del bagno e le correnti applicate al fine da ottenere il
pH di precipitazione desiderato. Sono state inoltre utilizzate soluzioni madri a diversa composizione

per ottenere informazioni riguardo la variazione della composizione del precipitato.

Dato che la totalita delle prove illustrate in questo studio sono state eseguite in galvano statica, il
controllo sulla differenza di potenziale che si genera agli elettrodi € funzione della corrente

applicata (e quindi delle reazioni coinvolte) e della concentrazione dei componenti in soluzione.

I primi studi si sono infatti concentrati sulla modifica della corrente applicata su sistemi LaFe: una

corrente inferiore ai -10mA/cm? fa si che il potenziale non superi i -1,2V e tale potenziale riduce

| 6evol uzione di H2 e per met t,attawvanla% dnla depgositaior e a d
all el ettrodo di mi nui sce all 6abbassar si del |
aumentare la concentrazione dei nitrati del bagno ne favorisce termodinamicamente le reazioni di
riduzione rispett o iaconsggueezd dinsinuisdeeahche dai differenzg ein o e

potenziale.

Le prove a correnti superiori a -10 mA/cm? hanno portato ad un aumento della % atomica di La nel
precipitato, poiché a correnti maggiori le reazioni di riduzione dei nitrati sono favorite e quindi
aumenta laquantitadiOH gener at i sulla superficie elettrod
perd anche la produzione di H,, che deve essere mantenuta il minimo possibile affinche il

precipitato non si stacchi dal | 6el ettrodo.

Da questi presupposti risulta evidente che il parametro principale da cui dipende la composizione
del precipitato € il pH presente sulla superficie elettrodica. Le analisi di pH sulla soluzioni di
partenza hanno permesso di evidenziare la correlazione fra corrente e pH che tuttavia il pH non ¢
perfettamente mi sur abi l e in quanto il sitema  in col
resistenza) in quanto, i cationi metallici reagiscono con gli OH-prodottipr eci pi t ando sul

e modificando la concentrazione di OH in soluzione,.
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L @nalisi di pH é stata quindi effettuata in soluzioni (KNO3z; e NH4NO3) in cui non erano presenti
cationi di metalli di transizione e quindi eliminando la possibilita di formazione di precipitati . . |
risultati hanno dimostrato che il pH iniziale della soluzione influisce sul pH di plateau raggiunto
durante la prova. Il bagno di KNO;3 favorisce le reazioni di riduzione dei nitrati, il pH che si
raggiunge al plateau e basico gia a basse correnti (J25) e basse concentrazioni di nitrati, pero a
basse concentrazione di nitrati la reazione di riduzione di H* & prevalente e le molte bolle generate

i mpedi scono | 6uso di questo bagno.

Le prove in NH4sNO;3; hanno portato a raggiungimenti di pH di plateau minori rispetto alle prove in

KNOsinquanto | dequilibrio del |l a, &sfawritozdallapresenzad e i

di ammoni o nella soluzione di partenza.

s o | u zTaleeffeo® evidente ad elevate concentrazione dei nitrati ( 1M).

Le prove eseguite in bagni misti KNO3/NH;NO3 a diverse concentrazioni dei due componenti ha
confermato | 6 a n d asopm descitto; le miscele su cui ci si € concentrati sono state KNO3
0,42/NH,NO; 0,58 e KNO; 0,7/NH4NO5 0,3 poiché con J applicate tra -5 e -10mA/cm? hanno
mostrato il raggiungimento di pH 8 (circa) con un potenziale generato inferiore a -1,2V e una

riduzione della formazione di H,.

Tuttavia i valori di pH misurati sono soggetti ad errori : dovuti alla struttura stessa della gabbia
d &aaio utilizzata come elettrodoin particolare quanto la gabbia ha una distanza non omegena
dalla membrana e in alcuni punti risulta distante e quindi tende a misurare il pH della soluzione non

i n prossi mi tQu edsetl d edrerl certet rsoidsot e mati co port

Lo studio sulla precipitazione di idrossidi singoli su lastrina € stato compiuto allo scopo di
verificare in maniera piu attendibile i dati acquisiti nelle prove di pH. Sono stati presi in esame
idrossidi di Co e Mg che precipitano rispettivamente a pH 7 e 9 circa (alle concentrazioni utilizzate
in questo studio, naturalmente), ed ¢ stato confermato che il pH di precipitazione viene raggiunto a

correnti comprese tra -5 e -10mA/cm?.

Laprecipi tazi one dell 6i drossido di La che da

verificata durante | e prove di P5neAcAl pontraria
| 6i dr ossi do di 2 $3réstatoloseervatoiinéracde ld & carrent di 10 hhA.

La preciptazione da soluzioni di La Sr contenente ha dimostrato che in presenza di La si osserva la

coprecipitazione di entrambi gli idrossidi con correnti di -10mA/cm?® La coprecipitazione &
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probabilmente favorita dai raggi ionici dei cationi La** e Sr** che risultano molto simili tuttavia il

precipitato ha un rapporto La/Sr 3/1rispetto allasoluzone in cui il rapprto € 3/2.

I dati fin qui raccolti hanno permesso di effettuare prove di preciptazione di LaSrFe migliorando
notevolmente la qualita della deposizione: la composizione del bagno KNO3 0,42/NH4NO3 0,58 e
KNO; 0,7/NH;NO;3 0,3 ha permesso il raggiungimento del pH di precipitazione degli idrossidi misti
applicando solo -10mA/cm? la bassa corrente applicata assicura un miglior controllo sul processo,
sfavorisce la formazione di bolle di H, e garantisce la formazione di un singolo strato sottile e

compatto, .

Il rapporto Sr/La , Sr/Fe depositato rimane comunque inferiore al rapporto presente in soluzione,
inoltre si nota le presenza di eccesso di Fe che tuttavia potrebbe essere dovuto in prove a bassa

corrente dove si ottengono strati sottili (1 um) al Fe presente nel bulk .

Sviluppi futur.i S concentreranno quinceal sul |
piu alte il potenziale rimanga sotto -1,2V e si ottenga lo stesso il pH di precipitazione necessario,

oppure all aumento della concentrazione di Sr
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